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CAPITOLO |
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto I’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria relativamente alla
ripavimentazione di tratti viari della rete stradale del Comune di Volla (NA), ivi comprese le relative opere
accessorie relative a sistemazione livellamento chiusini e caditoie stradali, e la riparazione della tombinatura
comunale.

ART. 2. AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dei lavori @ corpo stimati a base d’asta ammontano a Euro 473.928,37 (euro
guattrocentosettantatremilanovecentoventotto/00), comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad Euro
2.677,70 (euro duemilaseicentosettantasette/00) non soggetti a ribasso d’asta.

Il quadro economico risulta il seguente:

- Lavori (compreso € 2.677,70 di oneri di sicurezza) € 473.928,37

- LV.A,22% € 104.264,24

- Oneri generali e Spese Tecniche € 9.478,57

- Oneri di smaltimento € 8.530,71

- Imprevisti € 798,11
TOTALE .ccevivvnreininnnnns € 597.000,00

ART. 3. DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’Appalto resta stabilita in giorni 100 decorrenti dalla data di sottoscrizione a decorrere dalla
consegna dei lavori.

ART. 4. INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI STRADALI E DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESE
NELL’APPALTO
| TRATTI STRADALI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI DI RIPAVIMENTAZIONE SONO:
- Via Petrarca, tratto da dall’incrocio con via Rossi a via Cimabue (ml 500,00)
- Via Filichito, tratto dall’incrocio con via Lufrano sino all’incrocio con via Monteoliveto (ml 730,00)
- Via Caduti di Nassyria, dall’incrocio con via Sanzio sino all’incrocio con isola via Alighieri (ml
280,00)
- ViaD. Alighieri, dall’incrocio con via San Giorgio a via L. Einaudi (ml 200,00)
- Via Palazziello, tratti Masseria Barone e incrocio via Matteotti (ml 300,00)
- Via Napoli - via Leopardi, tratti (2 x ml 120,00)
- Via Nenni, intero tratto (ml 411,00)
- Via Gramsci, tratto iniziale dalla rotatoria sino a via Filichito (ml 310,00)
- Via Monteoliveto, tratto superiore e inferiore e rotatoria (ml 285,00 + ml 40,00 rotatoria)
- Via Verdi, tratto strettoia su via Filichito (ml 130,00)
- Via A. Moro, tratti iniziali da via Alighieri e da via Verdi (2 x ml 150,00)

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme
UNI - CNR 10007 e UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN I1SO 14688-1:



scarifica di pavimentazioni bituminose

risagomatura di sottofondo con materiale bituminoso anche per attraversamenti pedonali;
rifacimento pavimentazione stradale di superficie (binder e tappetino)

messa a quota chiusini

trasporto e smaltimento

segnaletica verticale e orizzontale

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che
non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto verranno indicati e
precisati all’emissione di ogni singolo ordine di lavoro e con le caratteristiche descritte negli articoli di elenco
prezzi, salvo pil precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartire dalla Direzione Lavori.
L’ente appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti
che riterra opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I’ Appaltatore
possa tranne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel
vigente Capitolato Generale approvato con D. Min. LL.PP. n° 145 del 19 aprile 2000, nel rispetto dell’Art. 132
della legge n. 163/06 e nel presente Capitolato Speciale.

ART. 5. OPERE ESCLUSE E RISERVATE

L’ente appaltante si riserva la facolta di far eseguire da proprie squadre di operai e di mantenere, squadre di
lavoratori ad economia 0 macchinari, nonché di servirsi di altre Ditte per eseguire quei lavori che credera di sua
convenienza, senza alcuna limitazione nella natura, ubicazione, durata ed importo dei lavori e senza che
I’ Appaltatore abbia diritto ad elevare per questo, eccezione, reclami o richieste di indennizzi.

ART. 6. REQUISITI DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore dovra assicurare, per tutta la durata del contratto, oltre ai requisiti richiesti in sede di gara, un
numero di maestranze da adibire ai singoli lavori costituenti nel complesso I’intervento manutentivo, che dovra
essere proporzionale all’importo dei medesimi.

ART. 7. PAGAMENTI IN ACCONTO

E previsto 1’obbligo di anticipare il 10% dell’importo di contratto per i contratti di appalto relativi a
lavori pubblici, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (data di entrata in
vigore della Legge del Fare art. 26-ter della L. 98/2013) e fino al 31/12/2015 come prorogato dal
decreto milleproroghe 2015 n. 192/2014;.

| certificati di pagamento saranno emessi ogni qualvolta il credito liquido dell’Impresa, al netto della variazione
d’asta e delle prescritte ritenute, raggiungera I’importo percentuale minimo 10% dei lavori

L’ultimo certificato di pagamento sara emesso qualunque ne sia I’ammontare e verra rilasciato entro 60 giorni
dalla data di ultimazione dei lavori.

Dal reale importo netto di ogni certificato di pagamento in acconto o finale verra effettuata la ritenuta dello
0,50% (mezzo per cento) per assicurazioni.

All’Impresa non verranno riconosciuti premi di incentivazione.



ART. 8. NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

L’importo dei lavori € a corpo, la contabilizzazione degli  interventi ordinati dalla D.L.sara effettuata in
misura percentuale

La contabilita dei lavori verra redatta, in base agli ordini di lavoro (allegato A) e alle schede di verifica (allegato
B), ai sensi del titolo X1 del Regolamento Generale dei LL.PP.

Il modello di verifica di ogni singola lavorazione va redatto dalla D.L in contraddittorio con I’impresa, la quale
controfirma per adesione. Inoltre, nel caso in cui I’impresa non si presenti al contraddittorio entro 7 gg
dall’esecuzione dei lavori, la D.L. provvedera alla stesura delle schede di verifica senza la controparte.

ART. 9. ELENCO PREZZI

Alla ditta appaltatrice verranno corrisposti pagamenti in percentuale al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Il ribasso € inteso come offerta a corpo sull’importo dei lavori , ¢ con I’osservanza di tutte le condizioni
previste nel presente Capitolato Speciale e nel Contratto d’ Appalto, si intende accettato dall’ Appaltatore, a SU0
rischio, in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto restera fisso ed invariato per tutta la durata
dell’ Appalto.

Resta contrattualmente stabilito che i prezzi unitari s’intendono comprensivi e compensativi di tutti gli oneri
necessari, nessuno escluso, per I’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, ivi comprese le spese generali e
¢li utili dell’ Appaltatore, e cio anche per quanto non previsto nei singoli articoli dell’Elenco Prezzi e nel presente
Capitolato.

In particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

[J[JPer gli operai: il trattamento retributivo, normativo, previdenziale ed assistenziale, nonché ogni spesa
necessaria per fornire ai medesimi gli attrezzi e gli utensili del mestiere ed i mezzi individuali di protezione
contro gli infortuni;

[J[JPer i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, carico e scarico, pesatura, accatastamento, sprechi, sfridi e
quanto altro occorra per darli pronti a pi¢ d’opera sul luogo di impiego;

[ /Per i lavori a misura: ogni spesa per manodopera, materiali, trasporti, attrezzature, indennita di cava, oneri
per lo smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, per I’occupazione di spazi ed aree pubbliche
e quant’altro occorra per darli finiti a perfetta regola d’arte;

ART. 10. PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Per I’eventuale esecuzione di lavori non previsti si procedera al concordamento dei nuovi prezzi, da assoggettarsi
al ribasso contrattuale, con le norme degli art. 136 del Regolamento Generale LL.PP. (D.P.R. 21 dicembre 1999,
n°554), sulla direzione, contabilita e collaudo dei lavori dello Stato.

ART. 11. REVISIONE PREZZ|

Ai sensi del combinato disposto degli art. 3, comma 1, del D.L. 333/92, convertito nella Legge 359/92 e art. 15,
comma 5, della Legge 498/92, I’istituto della revisione prezzi ¢ abrogato.

CAPITOLO I
NORME GENERALI

ART. 12. DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore dovra eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell’ Azienda appaltante.



ART. 13. CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

I’ Appaltatore é tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme
generali e particolari che regolano I’appalto, ed in particolare di quelle contenute nel presente Capitolato
Speciale, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possano avere influito
sulla quantificazione dell’offerta presentata per assumere ’appalto, ivi comprese la natura del suolo e del
sottosuolo e la distanza da eventuali cave per 1’approvvigionamento dei materiali e dalle pubbliche discariche
per i rifiuti.

ART. 14. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L’appalto ¢ soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d’appalto, nel presente
capitolato speciale, e nell’elenco prezzi.

Nel caso di difformita di indicazioni fra ’elenco prezzi, il capitolato speciale, il contratto saranno ritenute valide
le soluzioni piu vantaggiose per 1’ente appaltante.

L’appalto ¢ inoltre regolato dalle norme del Capitolato Generale per 1I’Appalto delle opere del Ministero dei
Lavori Pubblici, approvato con D. Min. LL.PP. n° 145 del 19 aprile 2000, dalle leggi antimafia 13 settembre
1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché il regolamento
generale dei lavori pubblici approvato con il D.P.R. 21 dicembre 1999, n°554 ; dal D.lgs n° 163/2006 e
successive modifiche e integrazione; dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dal Decreto Legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali
vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che I’ Appaltatore, con la
firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.

CAPITOLO 1lI
CONTRATTO

ART. 15. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverra entro 30 giorni dalla data di comunicazione all’impresa
aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’avvenuta predisposizione del contratto
stesso e con I’indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sara
dato atto che I’impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato
speciale. Se D’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, I’Amministrazione
appaltante attivera la procedura per I'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

ART. 16. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

(1011 presente Capitolato Speciale di Appalto

OJL’Elenco Prezzi

(11111 Capitolato Generale approvato con D. Min. LL.PP. n° 145 del 19 aprile 2000 , in quanto non siano in
opposizione con il presente Capitolato Speciale, I’ Impresa € vincolata e che non si allega per brevita.

ART. 17. | DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED A GARANZIA DELLA
PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per I'appalto dei lavori é fissato, giusta
guanto disposto dall'art. 30 della L. n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, nella misura pari al 2%
dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.



Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria é restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

La cauzione definitiva, ai sensi della norma appena richiamata, é fissata nella misura del 10% dell'importo dei
lavori appaltati se il ribasso concesso in sede di gara non supera il limite del 10%.

Nel caso di ribasso superiore a tale limite la garanzia dovra essere aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti tale percentuale.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, lI'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e I'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo
provvisorio.

Per le Cooperative o loro Consorzi tale cauzione sara costituita mediante ritenuta del 5% sull’importo di ogni
rata di acconto.

Detta cauzione puo essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito.

La cauzione definitiva potra inoltre essere costituita, ai sensi dell’art. 6 della legge 10 dicembre 1982, n. 741, e
nell’osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fidejussione bancaria
0 polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio
1959, n. 449.

La cauzione definitiva sara incamerata dall’Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in
materia di lavori pubblici vigenti all’epoca della esecuzione dei lavori.

ART. 18. DIVIETO DI SUB-APPALTO

E’ vietato il subappalto totale o parziale dei lavori, oggetto del presente appalto, che non sia preventivamente
autorizzato dall’Amministrazione Comunale , nei limiti e con le modalita previste dalle vigenti disposizioni in
materia.

Nel caso in cui venissero autorizzati sub appalti, 1’ Appaltatore ha 1’obbligo di trasmettere all’ente appaltante,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti ai subappaltatori e ai cottimisti, con 1’indicazione delle trattenute di garanzia effettuata.

CAPITOLO IV
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra alla data della stipula del contratto di appalto in oggetto, salvo in caso di
necessita urgenti ravvisate dall’ente appaltante per le quali si procedera alla consegna nelle more della stipula del
contratto.

ART. 20. DIREZIONE DI CANTIERE

L'Impresa affidera la Direzione di Cantiere ad un tecnico “Responsabile di Commessa” che, in tale sua veste
assumera ogni responsabilita civile e penale. Inoltre, il Responsabile di commessa dovra essere in possesso di un
recapito telefonico e di fax reperibile quotidianamente dal lunedi al venerdi dalle ore 7.30 — alle ore 19.00,
affinché la D.L. possa comunicare O. d. S. e comunicazioni varie.



ART. 21. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE SUI LAVORI PERSONALE
DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio
mandato.

L’ Appaltatore ha inoltre 1’obbligo di nominare, prima dell’inizio dei lavori, un Direttore Tecnico di Cantiere e d
comunicarne il nominativo al Direttore di Lavori.

ART. 22. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori e le prestazioni oggetto dell’ Appalto saranno eseguiti sulla base di ordini di lavoro che saranno
effettuati per iscritto dalla Direzione dei Lavori, ed inviati all’Appaltatore a mezzo telefax, o consegnati
direttamente ai suoi rappresentanti.

ART. 23. PENALITA’

Per le seguenti mancanze verra applicata la relativa penale il cui importo verra detratto direttamente sulle rate di
acconto:

[1[7Euro 150,00 (Euro centocinquantamila) giornaliere per ogni giorno di ritardo rispetto all’inizio lavori;
[11Mancata segnalazione dei cantieri o segnalazione non conforme a quella prevista dal Vigente Codice della
Strada e dal relativo Regolamento: Euro 150,00 (Euro centocinquantamila) ;

[1[1Mancato utilizzo dei mezzi di protezione individuale da parte della manodopera: Euro 150,00 (Euro
centocinquantamila)

OO OO OO 050 (Euro cinquanta) nel caso in cui I’impresa non rispetti quanto prescritto dall’art. 8 , comma 6
(stesura schede di verifica).

Resta stabilito che I’applicazione complessiva di penali per I’importo di €. 25.000,00 (Euro venticinquemila), per
mancato rispetto dei termini fissati per I’inizio dei lavori di interventi ordinari, equivarranno a manifesta
incapacita dell’ Appaltatore a svolgere il lavoro appaltato.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

ART. 24. PIANI DI SICUREZZA

L’ Appaltatore prima della stesura del verbale di consegna di lavori dovra redigere e consegnare alla Direzione
dei Lavori il piano di

sicurezza di cui all’art. 131 comma 2 lettera b del D.lgs n°® 163/2006. Prima dell’inizio dei lavori, I’ Appaltatore
dovra inoltre redigere e

consegnare alla Direzione dei Lavori un piano operativo di dettaglio che analizzi le proprie scelte autonome ed
individui, all’interno del proprio organico, le relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori.

Nell’esecuzione dei lavori, I’ Appaltatore ¢ tenuto ad attuare le disposizioni previste nel piano di sicurezza e nei
piani operativi di dettaglio. Tale obbligo e esteso anche nei confronti di eventuali sub appaltatori e lavoratori
autonomi.

L’Appaltatore ¢ inoltre tenuto all’attuazione delle misure di sicurezza previste dai D..R. n. 547/1955, n.
164/1956, n. 320/1956, n. 303/1956, nonché del D. Lgs. 626/194 e da ogni altra disposizione di legge vigente
all’atto dell’esecuzione dei lavori.

ART. 25. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE



Oltre a tutti gli oneri previste dalle vigenti disposizioni di legge, dal Capitolato Generale e dal presente
Capitolato Speciale, sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri che si intendono compensati con i prezzi
unitari previsti nell’allegato elenco prezzi:

[JTutte le spese di contratto.

[Jl1L’accertamento, prima dell’inizio di ogni intervento di scavo, della presenza di reti tecnologiche o di
manufatti interrati e I’eventuale richiesta di assistenza tecnica degli Enti proprietari.

[J[1L’ Appaltatore sara comunque ritenuto responsabile dei danni causati alle predette reti e manufatti, mentre
sara a carico dell’’ente appaltante 1’esclusivo onere per il loro eventuale spostamento.

(1711’ organizzazione e I’esecuzione degli interventi in modo tale da assicurare la transitabilita delle strade, degli
spazi pubblici e degli accessi alle proprieta private. Modifiche ed interruzioni del traffico potranno avvenire solo
a seguito di ordinanza degli Enti proprietari delle strade.

[J1L’impiego di segnaletica temporanea, verticale ed orizzontale, diurna e notturna, prescritta dal vigente
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, nonché I’impiego, qualora richiesto dalla
Direzione dei lavori, di impianti semaforici mobili.

(101 Tutti gli oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche.

[Jl1L’adozione, nell’esecuzione dei lavori, delle cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere a
persone, a beni mobili ed immobili.

Ogni pit ampia responsabilita, in caso di inconvenienti ed infortuni, ricadra pertanto sull’ Appaltatore restandone
pienamente sollevata ed indenne I’ente appaltante nonché il suo personale preposto alla sorveglianza e la
Direzione Lavori.

UJL’impiego di passaggi e passerelle necessari per assicurare il transito pedonale in corrispondenza di passaggi
pubblici e privati interessati dall’esecuzione dei lavori.

[J[1L’installazione, per ogni intervento, dei cartelli di cantiere contenenti le indicazioni previste dalle vigenti
disposizioni di legge, aventi le dimensioni e le caratteristiche che saranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
[J[1La redazione dei calcoli statici, dei progetti esecutivi e la denuncia al competente Ufficio del Genio Civile, ai
sensi dell’art. 4 della Legge n. 1086/71, delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica, comprese

nell’appalto.

[l /La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievo, tracciamenti generali o di
dettaglio e misurazione relativi sia alle operazioni di consegna dei lavori e di verifica dei tracciati, sia a quelle
inerenti la stesura della contabilita e la collaudazione delle opere.

[J[1La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e
ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richiesta dalla Direzione dei Lavori. Le fotografie saranno
del formato 18 x 24 e dovranno recare, sul tergo la denominazione e la data del rilievo fotografico.

[1/La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo compreso tra la loro
ultimazione ed il collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si
verificassero alle opere eseguite e quanto

occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni
prodotti da forza maggiore.

[J[1L’obbligo di segnalare per iscritto alla Direzione Lavori, all’atto della consegna dei lavori:

1) nominativo del Responsabile del Cantiere;

2) nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Impresa (R.S.P.P.), n° di telefono
e copia della

comunicazione all’Ispettorato del Lavoro ed all’A.S.L. locale;

3) nominativo del Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.) del Cantiere;

4) nominativo del Medico competente;

5) mezzi ed attrezzature antinfortunistiche che saranno utilizzate nei lavori oggetto dell’appalto;

6) formazione professionale documentata dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavori;

7) dotazione di dispositivi di protezione individuale;

8) n° e presenza media giornaliera degli operatori previsti per 1’esecuzione dei lavori;

9) n° e tipologia degli infortuni accorsi negli ultimi 3 anni;



10) n° e data di revisione del documento di valutazione dei rischi dell’Impresa previsto all’art. 4 comma 2 del
D.L. 19 settembre 1994

n. 626 e successive modificazioni;

11) nominativo degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, dei lavoratori incaricati delle misure di
prevenzione incendi;

evacuazione pronto soccorso del Cantiere in questione.

Saranno inoltre a carico dell’ Appaltatore:

¢ /il mantenimento in piena e continua efficienza dei mezzi d’opera prescritti , con 1’obbligo di rimpiazzarli con
altri analoghi in caso di temporanea indisponibilita anche per cause indipendenti dalla propria volonta;

+7Jil mantenimento della costante reperibilita al recapito di cui all’art. 20 del presente Capitolato;

¢ I’allestimento e I’attrezzatura di cantiere in modo adeguato all’entita delle opere, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori;

¢ ]i materiali e le opere provvisionali necessari alla costruzione delle baracche per il deposito dei materiali e per
il ricovero del personale;

¢[Ile opere provvisionali in genere, come: ponti, assiti, Seccati, illuminazione, licenze e tasse relative, armature,
centine, casseri, utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessario per dare compiuta 1’opera;

¢(1i dispositivi di protezione individuale della manodopera quali caschi, guanti, scarpe infortunistiche, occhiali,
cinture di sicurezza, cuffie, indumenti ad alta visibilita, ecc..

Si ribadisce che ’appaltatore sara ritenuto responsabile di qualsiasi onere e danno derivante da mancata
e/o cattiva esecuzione di interventi e, pertanto, provvedera con proprie spese a gqualsiasi richiesta di
risarcimento danni che dovesse pervenire all’Ente comunale.

ART. 26. ASSICURAZIONI SOCIALI, CONTRATTI DI LAVORO

L’ Appaltatore dovra osservare tutte le norme relative alle retribuzioni ed alle assicurazioni sociali, derivanti da
leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro.

Essa dovra inoltre provvedere al pagamento di tutti i contributi a carico dei datori di lavoro ed osservare le
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I suddetti obblighi vincolano 1’ Appaltatore anche nel caso non aderisse alle associazioni stipulanti o receda da
esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra
sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L’Appaltatore ¢ anche responsabile, rispetto all’ente appaltante, dell’osservanza delle predette norme da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo di
lavoro non disciplini I’ipotesi di subappalto.

ART. 27. RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e
comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’ L’ente appaltante, salvo quanto su di essi possa
competere allo Stato. L’ Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli

uffici della direzione dei lavori che redigera regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti
autorita. Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ART. 28. PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE

Trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria E> ESCLUSA LA POSSIBILITA DI FARE RICORSO A
PERIZIE DI VARIANTE
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ART. 29. DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’ Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere
durante il corso dei lavori.

L’ Appaltatore ¢ comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte
ad evitare questi danni.

ART. 30. CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verra compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito
certificato del Direttore dei Lavori.
il certificato di regolare esecuzione va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 31. RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle controversie tra il Direttore dei Lavori e I’ Appaltatore, si procedera a sensi dell’’art. 34
del Capitolato Generale d’Appalto. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,
I’importo economico dei lavori possa variare in misura

sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, sara attivata la procedura prevista
dall’art. 31 bis della Legge n. 109/1994.

ART. 32. ARBITRATO

Tutte le controversie fra I’Ente Appaltante e 1’ Appaltatore, tanto durante il corso dei lavori che dopo il collaudo,
che non si siano potute definire per via amministrativa, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e
giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudizio arbitrale ai sensi e nei modi previsti dall’art. 32 della
Legge n. 109/94 e dall’art. 150 del Regolamento generale dei LL.PP..

CAPITOLO V
QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALE

ART. 33. PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno prima della posa in opera, essere
riconosciuti idonei ed accettati dalla direzione dei lavori. L’ Appaltatore ha 1’obbligo di prestarsi, tutte le volte
che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie
categorie di impasti cementizi; essa provvedera a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla
esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cio autorizzati.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione negli uffici dell’ L’ente appaltante, munendoli di sigilli e
firme della Direzione Lavori e dell’Appaltatore nei modi piu atti a garantire 1’autenticita. L’Appaltatore ¢
obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite
con i materiali non riconosciuti di buona qualita.

ART. 34. ACQUE E LEGANTI IDRAULICI

L’acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali. I cementi ed i leganti idraulici da
impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.
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Di norma si impieghera cemento del tipo «325» e «425». | cementi ed i leganti in genere dovranno essere
conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall’'umidita e se
sciolto in silos. Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia
polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sara allontanato dal cantiere.

ART. 35. SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZZO

La sabbia dovra essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovra presentare granulometria bene
assortita con

diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive. Essi devono essere privi di
elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze estranee e da parti polverulente e terrose.

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed essere stati lavati
in impianti meccanici.

L’accettazione di miscugli naturali non vagliati ¢ riservata alla direzione lavori purché la granulometria del
miscuglio stesso

abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza del calcestruzzo con la minore
possibile quantita di

frazioni sottili.

ART. 36. PIETRISCHI — PIETRISCHETTI — GRANIGLIA — SABBIA — ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti «Norme per I’accettazione dei pietrischi e dei
pietrischetti, delle

graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali» del C.N.R. ed essere rispondenti alle
specificazioni riportate nelle

rispettive norme di esecuzione dei lavori.

ART. 37. TERRA AGRARIA PER TAPPETI ERBOSI E PIANTUMAZIONI

Dovra essere prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con
scheletro in quantita
non superiore al 5% e con PH 6 — 6,5 contenente sostanza organica non inferiore al 2%.

ART. 38. MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o

da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4, alle
norme UNI vigenti e

presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1°) Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualitad, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro,
dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la
prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino
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screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla
rottura dovra presentare struttura lucente e finemente graduale.

3°) Acciaio fuso in getti. - L acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere
di prima qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4°) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso I’impiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditoie saranno in ghisa o ghisa sferoidale
secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base
al seguente schema:

- Luogo di utilizzo ClassePortata

- Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60

- Per strade a circolazione normale D 400 t 40

- Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t 25

- Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125t 12,5

b) Metalli vari. - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui
sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

ART. 39. MATERIALI PER ASSATURA E MASSICCIATE STRADALI

Dovranno essere scelti fra quelli piu duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con resistenza a
compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all’usura non inferiore ai 2/3 del granito di S. Fedelino;
dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurita.

ART. 40. MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO

a) Caratteristiche — Il materiale da impiegarsi sara costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto,
graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici
(detriti) e da frantumazione di materiale lapideo.

L’impresa ha I’obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui
campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi.

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare
I’approvazione sul miscuglio prescelto.

Tale approvazione non menomera in alcun caso la responsabilita dell’impresa sul raggiungimento dei requisiti
finali della fondazione

in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:

— Ip: 6%

— Limite di liquidita: 26%

— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione

— Rigonfiabilita: 1% del volume.

Il costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO
«Standard» e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densita.
Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a
umidita superiore a quella

di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve.

La fondazione avra lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sara costruita a strati di spessore variabile da
cml1l0acm20a

costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.
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b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovra provenire da cave e dovra essere fornita nella pezzatura
non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovra essere dimezzata durante la posa;
dovra essere della migliore qualita, di

forte coesione e di costante omogeneita. Sara scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio
0 quella prossima a venature di infiltramento.

c) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovra essere costituita da
elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potra
contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovra essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente
da materie terrose e fangose.

d) Pietrisco. Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di pari
resistenza. | ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del pietrischetto
presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni da cm 4 a cm 7. La frantumazione dei ciottoli o della
pietra potra venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita da vagliatura, onde selezionare le
granulazioni piu idonee a formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti
ridotto

al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo
dalla direzione lavori.

Il pietrisco dovra essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti
provenienti dalla

frantumazione.

e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale
idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le
cui dimensioni saranno frai mm 5 e mm 20.

Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.

Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei singoli siano
guelle prescritte e

dovra risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.

ART. 41. DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il
materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell'acqua (hon solubile; non plasticizzabile) ed
avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie
prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si
adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare
una minima percentuale di

vuoti. Di norma la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara ricorso a materiali lapidei dei piu duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno
80. La granulometria dovra essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del
materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.

ART. 42. LEGANTI BITUMINOSI

I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per 1’accettazione dei materiali stradali:

a) Bitume. Il bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo «TRINIDAD»; dovra inoltre
corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) Solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;

2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;

3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;
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5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al

massimo il 2%;

6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei campioni verra
scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta. Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale
trovasi liquescente dovra prelevarsi un decilitro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente
omogeneo. | prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti
ai quali si riferiscono. Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusto
un campione di peso non inferiore a kg 1.

Il materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite le prove
prima dell’inizio della bitumatura.

b) Emulsione bituminosa. L’emulsione bituminosa per le prime mani dovra corrispondere alle seguenti
caratteristiche:

a) percentuale in bitume puro minimo 50%;

b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;

€) omogeneita residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

d) stabilita nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;

e) sedimentazione non pit di mm 6 dopo tre giorni, non piu di mm 12 dopo sette giorni;

f) stabilita al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

g) viscosita non meno di 5.

Per i prelievi dei campioni ci si atterra alle norme per le prove dell’emulsione.

c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sara ottenuto con I’impasto di pietrischetto preventivamente
vagliato a bitume

puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovra essere perfettamente
asciutto e

il bitume dovra essere riscaldato alla temperatura da 150 ° a 180 °C.

La miscela dovra essere effetuata nelle ore piu calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed esposte al sole.
Il pietrischetto bitumato dovra essere fornito e misurato a pié d’opera su camion, escluse per le pavimentazioni
dei marciapiedi in cui verra misurato a mq. ad opera finita.

ART. 43. COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sara costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso formato e
posto in opera su

massicciata bituminata come si specifica in seguito.

b) Formazione del conglomerato bituminoso. Aggregato grosso. L’aggregato grosso da impiegare per la
formazione del conglomerato sara costituito da graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210
per una percentuale in peso 60%.

Aggregato fine. L’aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovra essere costituito da
sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argilla,
terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%.

Addittivo (filler). L’additivo minerale da usarsi per il conglomerato sara costituito da calce idraulica e da polvere
di rocce calcaree

finemente macinate per una percentuale in peso del 6%. Bitume. Il bitume da usare per la formazione del
conglomerato sara del tipo penn. 80/100 per una percentuale in peso del 6%.

Emulsione di bitume. L’emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovra essere del
tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mqg.

c¢) Confezione del conglomerato bituminoso. L’aggregato dovra essere riscaldato con essiccatore del tipo a
tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120 °C senza superare i 150 °C. Alla
formazione del conglomerato I’impresa dovra provvedere con una impastatrice meccanica del tipo adatto ed
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approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite di grandi quadranti di
tutti i componenti e assicuri la regolarita e uniformita degli impasti, dovra inoltre essere munito ditermometri per
il controllo delle temperature.

ART. 44. MARMETTE AUTOBLOCCANTI

Masselli autobloccanti realizzati con calcestruzzo ad alta resistenza (500Kg/cm2) con inerti silicei, e completati
da un successivo riporto, fresco su fresco, di uno strato di mm. 7 di conglomerato a base di quarzo e graniti.
Spessore complessivo cm. 8.

ART. 45. PAVIMENTAZIONI SPECIALI

Piastrelloni antishock, dimensioni cm. 50 x 50, spessore cm. 4,5, costituiti da granuli di gomma riciclata
assemblati a caldo con poliuretano in stampi a compressione.

ART. 46. POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI

Saranno in cemento armato del tipo triforo a pit scomparti e con sifone interno, delle dimensioni specifiche alle
relative voci di elenco prezzi.

La posizione ed il diametro dei fori per I’innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori, secondo le
varie condizioni d’impiego.

| pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure, scheggiature o di
altri difetti.

Dovranno essere confezionati come segue:

— Sabbia lapillosa e ghiaietto fino a mm 10 - mc 1.000

— Cemento- kg 450

— Acqua—-litri 110 circa

— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sansus, Barra, o simili),

nelle quantita che indichera la direzione lavori per rendere completamente impermeabili le pareti dei pozzetti.
L’armatura sara eseguita con tondino da cm 6 e sara costituita da quattro barre sagomate ad U ed uncinate agli
estremi, passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella parte superiore e che
raccolgano le uncinature delle quattro barre ad U, una meta pozzetto, ed una nella parte inferiore del pozzetto.

ART. 47. MATERIALI GEOSINTETICI E CALCESTRE a) MATERIALI PER APPLICAZIONI
GEOLOGICHE - GEOSINTETICI

Geotessili non tessuti:

Teli realizzati a struttura piana composta da fibre sintetiche “coesionate” mediante agugliatura meccanica o con
termosaldatura. In relazione alla lunghezza delle fibre di polipropilene e/o poliestere, i geotessili non tessuti si
distinguono a filamento continuo e a filamento non continuo (a fiocco). Tali materiali saranno posti in opera per
I’esecuzione di drenaggi, come separatori o elementi di rinforzo. Per ’applicazione di

drenaggi, devono usare i geotessili non tessuti a filo continuo e devono avere i seguenti requisiti: peso unitario di
almeno 110 g/mq, permeabilita di circa 300 I/mg/s e diametro di filtrazione 0,235 mm a secco e 0,15 mm umido,
salvo diversa prescrizione o indicativo della Direzione lavori. Per tutti gli altri impieghi si dovranno utilizzare
geotessili non tessuti, con caratteristiche funzionali adatte alla particolare situazione dell’applicazione, previa
autorizzazione della Direzione lavori. Per determinare peso e spessore si fara riferimento le norme di cui ai B.U.
— C.N.R. n. 110 del 23/12/1985 e n. 111 del 24/11/1985, e le norme U.N.I. 4818, 5114, 511, 5121, 5419, U.N.I.
8279/1-16 ediz. 1981-87, U.N.I. 8639-84, 8727-85, 8986-87.

Geotessili tessuti:
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Sono definiti come strutture piane e regolari formate dall’intreccio di due o piu serie di fili costituiti da fibre
sintetiche di fibre di polipropilene e/o poliestere, che consentono di ottenere aperture regolari e di piccole
dimensioni. In relazione alla sezione della fibra, possono suddividersi in tessuti a monofilamento o a bandalette
(nastri appiattiti). L’applicazione di questi materiali ¢ identico a quello dei geotessili non tessuti. Il geotessile
dovra essere atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presente nei terreni nelle
normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e dovra possedere le seguenti
caratteristiche minime:

Geosintetici con struttura a maglia costituite da due serie sovrapposte di fili (con spessore compreso tra 3 e 10
mm) che si incrociano con angolo costante (tra 60° e 90°), in modo da formare aperture regolari costanti tra 10 e
60 mm di ampiezza.

Vengono prodotte per estrusione di polimeri termoplastici (polietilene ad alta densita o polipropilene) e la
saldatura delle due serie di fili viene eseguita per parziale compenetrazione nei punti di contatto. Devono essere
applicate congiuntamente a geotessili come filtri, come elementi di tenuta per assolvere la funzione di drenaggio
0 per protezione meccanica nel caso di una loro applicazione non combinata.

Biotessili:

Costituiti da fibre naturali (juta e/o cocco) sono assemblati in modo da formare una struttura tessuta aperta e
nello stesso tempo deformabile o mediante sistema di agugliatura meccanica, trovano applicazione per il
rivestimento superficiale a protezione dall’erosione durante la crescita di vegetazione.

Biostuoie:

Sono costituite da fibre naturali quali paglia, cocco, sisal ecc., in genere contenute tra reti di materiale sintetico
(polipropilene o poliammide) o naturale (juta). La loro applicazione consiste esclusivamente in quella di
rivestimento superficiale dall’erosione durante la fase di inerbimento delle scarpate stradali.

Geostuoie:

Sono costituite da filamenti di materiale sintetici (polietilene ad alta densita, poliammide, polipropilene o altro),
aggrovigliati in modo da formare uno strato molto deformabile dello spessore di 10/20 mm, caratterizzato da un
indice dei vuoti molto elevato > del 90%. La loro applicazione risponde essenzialmente a due applicazioni
ovvero come protezione dall’erosione superficiale provocata da acque piovane e di ruscellamento e di
rivestimento di sponde di corsi d’acqua con basse velocita.

Geocompositi per il drenaggio:

Sono formati dall’associazione (in produzione) di uno strato di georete o di geostuoia racchiuso tra uno o due
strati di geotessile. Lo spessore complessivo del geocomposito puo variare tra 5 e 30 mm.

Geogriglie:

Le geogriglie hanno lo scopo principale di rinforzo sia dei terreni naturali che degli strati bituminosi delle
sovrastrutture stradali.

Sono cosi classificabili:

a) estruse: strutture piane realizzate con materiali polimerici (polietilene ad alta densitd o polipropilene)
mediante processo di estrusione e stiratura, che pud essere svolto in una sola direzione (geogriglie
monodirezionali) o nelle due direzioni principali (bidirezionali);

b) tessute: strutture piane a forma di rete realizzate mediante la tessitura di fibre sintetiche su vari tipi di telai,
eventualmente ricoperte da un ulteriore strato protettivo (PVC o altro materiale plastico);

C) a sovrapposizione: sono realizzate mediante la sovrapposizione e successiva saldatura di geonastri costituiti da
un nucleo in poliestere ad alta tenacita rivestito con guani protettivi in polietilene. La geogriglia dovra essere
completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni,
inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e stabilizzato ai raggi UV. Il materiale fornito dovra essere
certificato secondo le norme ISO 9002 e dovranno essere note le curve sforzo/deformazione nel tempo sino ai
120 anni. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate dall’ Appaltatore:

- Geocelle: Sono composte da celle giustapposte prodotte per assemblaggio o estrusione di strisce di materiali
sintetici di altezza pari a circa 75/150 mm, che realizzano una struttura a nido d’ape o similare. Le geocelle
possono essere realizzate anche con materiali

naturali es. fibra di cocco. Il loro scopo € quello di contenimento del terreno in pendio per evitare scoscendimenti
superficiali.
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Per tutte le diverse applicazioni e tipi dei geosintetici, I’ Appaltatore prima di ogni loro impiego dovra fornire alla
Direzione dei lavori i relativi certificati di produzione del materiale, quest’ultimo, a suo insindacabile giudizio,
ha tuttavia la facolta di effettuare prelievi a campione sui prodotti approvvigionati in cantiere.

- CALCESTRE: strato di usura mediante fornitura di polvere di calcestre, pezzatura 0-3 mm, stesa nello spessore
di cm 4 secondo le dovute livellette con mezzo meccanico con controllo laser continuo e automatico, compresa
la debita rullatura fino a completo assestamento con rullo vibrante di peso idoneo e livellazione superficiale
manuale con innaffiatura e stracciatura finale.

ART. 48. TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE

I tubi di cloruro di polivinile dovranno corrispondere per generalita, tipi, caratteristiche e metodi di prova alle
norme U.N.I. 7447-75 tipo 303 e U.N.I. 7448-75; la direzione dei lavori, prima dell’accettazione definitiva, ha
facilita di sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i relativi provini per accertare 0 meno la loro
rispondenza alle accennate norme. | tubi suddetti dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle

norme U.N.I. 7448-75, ed inoltre dovranno essere muniti del «marchio di conformita» I.I.P. n. 103 U.N.I. 312.

ART. 49. TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA)

Le tubazioni in polietilene ad alta densita devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione
prescritti dalle norme U.N.I. ed alle raccomandazioni I.1.P. Per la movimentazione, la posa e le prove delle
tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari prescrizioni contenute nelle raccomandazioni I.1.P. I tubi in
PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di conformita
I.1.P. I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. Possono
essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed
operazioni a caldo (piegature,

saldature di testa o con apporto di materiale ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da
personale specializzato e con idonea attrezzatura presso 1’officina del fornitore.

Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme U.N.Il. 0 UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi
speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

ART. 50. TUBAZIONI PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO

Le tubazioni prefabbricate saranno del tipo a sezione circolare ovvero ovoidale, delle dimensioni trasversali
previste in progetto, in elementi della lunghezza di almeno metri 1,00 e forniti di base di appoggio. Saranno
realizzati in impianti di prefabbricazione, mediante centrifugazione o vitrocompressione e successiva adeguata
maturazione, atti a fornire un calcestruzzo di grande compattezza, con peso specifico di almeno 2,5 kg/dm3,
avente resistenza alla compressione a 28 giorni di almeno 350 kg/cm2, misurata su provini cubici di 8 cm di lato
effettuata la media dei tre migliori risultati sulla serie di quattro provini.

La superficie interna dovra essere perfettamente liscia, compatta, non intonacata né ritoccata e priva di qualsiasi
porosita.

L’impresa dichiarera presso quali impianti, propri o di altri produttori, intenda approvvigionarsi, affinché la
direzione lavori possa prendere visione delle attrezzature di confezione e delle modalitd di manutenzione,
presenziare alla confezione e marcatura dei provini a compressione ogni qualvolta ritenga cio necessario, dare il
proprio benestare ai manufatti proposti, prelevare i campioni di tubazioni che saranno depositati presso
I’ Amministrazione. Tutta la fornitura dovra corrispondere ai campioni depositati e dovra presentare una
stagionatura pari ad almeno 28 giorni a temperatura di 15 °C in ambiente umido.

Le tubazioni circolari di diametro superiore a 15 cm e quelle ovoidali dovranno essere munite di un fognolo di
cunetta di grés o di cemento fuso, secondo la prescrizione, della ampiezza di 90° per i tubi circolari e di 120° per
quelli ovoidali.

| pezzi speciali per curve ed immissioni dovranno essere in un solo pezzo, di calcestruzzo delle medesime
caratteristiche ma tassativamente dosato a 400 kg del legante per mc di impasto costipato.

I tubi saranno confezionati con conglomerato pressato a fondo
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negli stampi e composto come segue:

— Sabbia in pezzatura varia da mm 0,5 a mm 0,8 mc 1.000

— Acqua litri 100 circa

— Cemento ferrico pozzolanico kg. 500

— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sanus, Barra o simili), nella qualita che indichera la direzione lavori per
rendere completamente impermeabili le pareti dei tubi. Saranno provvisti di battentatura all’estremita per
I’unione a maschio e femmina ed avranno rispettivamente gli spessori minimi:

— Per il diametro interno di cm 15: spessore cm 2.5

— Per il diametro interno di cm 20: spessore cm 3

— Per il diametro interno di cm 30: spessore cm 3.5

— Per il diametro interno di cm 40: spessore cm 4

— Per il diametro interno di cm 50: spessore cm 4.5

— Per il diametro interno di cm 60: spessore cm 5

Dovranno essere forniti perfettamente lisciati e stagionati e privi di cavillature, fenditure, scheggiature, od altri
difetti. Inoltre dovranno

possedere, quando necessario, il vano per I’innesto di fognoli del diametro inferiore.

ART. 51. TUBAZIONI DI GRES (1)

I materiali di grés devono essere di vero grés ceramico a struttura omogenea, smaltati internamente ed
esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature e di lavorazione accurata e con innesto a
manicotto e bicchiere. | tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente, nel senso della
lunghezza, curvature con freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona funzione nel loro interno, e
la estremita opposta sard lavorata esternamente a scannellature. | pezzi battuti leggermente e con un corpo
metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non
apparenti. Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all’interno, chimicamente immedesimato con la
pasta ceramica, di durezza non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi
concentrati, ad eccezione soltanto dell’acido fluoridrico. La massa interna deve essere uniforme, omogenea,
senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed
agli alcali, impermeabile in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell’acqua non assorba piu del
3,5% in peso. | tubi, provati isolatamente, debbono resistere alla pressione interna di almeno 3 atmosfere.

(1) In materia si fa richiamo al D.M. 12 dicembre 1985 in G.U. 14 marzo 1986, n. 61
riguardante "Norme tecniche relative alle tubazioni".

CAPITOLO VI - CARREGGIATA STRADALE

Art. 52

FONDAZIONI

Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari condizioni
dei singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:

a) in pietrame o ciottolami;

b) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; o0 materiale prevalentemente sabbioso;

c) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o di costruzioni
edilizie, i detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc., purché nei materiali di risulta delle demolizioni non
esistano malte gessose;

d) in terra stabilizzata.

Art. 53
FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA
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Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di
spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di
norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a 20 cm.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, &
necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che
I'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie
dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovra
comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.

Art. 54

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE CON SOVRASTRUTTURA IN TERRA
STABILIZZATA

Miscele

I materiali da usarsi sono quelli indicati nell'art. "Qualita e Provenienza dei Materiali", lettera f).
Di norma si usano diversi tipi di miscela:

I materiali da usarsi nelle fondazioni dovranno avere i requisiti sottoindicati per ciascuno dei tipi A,
BeC.

MISCELA TIPO A

DENOMINAZIONE DEI SETACCI PERCENTUALE DEL PASSANTE
1" (25,400 mm)

n. 10 ( 2,000 mm)

Il materiale passante al setaccio n. 10 dovra avere i seguenti

requisiti: SMANUALS$

n. 10 ( 2,000 mm)

n. 20 (0,840 mm)

n. 40 ( 0,420 mm)

n. 200 ( 0,074 mm)

100

da 65 a 100

100

da55a90

da35a70

da8a?25

pag.15

PERCENTUALE DEL PASSANTE

MISCELA

TIPO B DENOMINAZIONE DEI SETACCI

B-I

max grandezza 1"

25,4 mm

B-II

max grandezza 2"

50,8 mm

. 2" (50,800 mm)

.11/2" (38,100 mm)

. 1" (25,400 mm)

. 3/4" (19,100 mm)

. 3/8" (19,520 mm)

.4 (4,760 mm)

>

5 353 35 35 O
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n. 10 (2,000 mm)

n. 40 ( 0,420 mm)

n. 200 ( 0,074 mm)

100

da 70 a 100

da50a80

da35a65

da25a50

da15a30

da5al5

100

da 70 a 100

da55a85

da50a80

da40a70

da30a60

da20a50

da10a30

da5al5

MISCELA

TIPOC

DENOMINAZIONE DEI SETACCI PERCENTUALE DEL PASSANTE
3/4" (19,100 mm)

n. 4 (4,750 mm)

n. 10 (2,000 mm)

n. 40 ( 0,420 mm)

n. 200 ( 0,074 mm)

100

da 70 a 100

da35a80

da25a50

da8a25

La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovra essere per tutti i suindicati tre tipi di miscela
non superiore alla meta della percentuale dei passanti al setaccio n. 40 (0,42 mm).
Il limite di fluidita per tutti e tre i suindicati tipi di miscela non dovra essere superiore a 25. L'indice
di plasticita non dovra essere superiore a 6 per le miscele del tipo A e B, e non superiore a 3 per le
miscele di tipo C.

Per le pavimentazioni i materiali dovranno avere i requisiti sottoindicati per ciascuno dei tipi A, Be C.
MISCELA

TIPOA

DENOMINAZIONE DEI SETACCI PERCENTUALE

DEL PASSANTE

1" (25,400 mm)

n. 10 (2,000 mm)

Il materiale passante al setaccio n. 10 dovra avere i seguenti

requisiti: SMANUALS$

n. 10 (2,000 mm)

n. 20 ( 0,840 mm)

n. 40 ( 0,420 mm)

n. 200 ( 0,074 mm)

100
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da 65 a 100

100

da 55 a 90

da30a70

da8a25

MISCELA

TIPO B

DENOMINAZIONE DEI SETACCI PERCENTUALE
DEL PASSANTE

1" (25,400 mm)

3/4" (19,100 mm)

3/8" (19,520 mm)

n.4 (4,750 mm)

n. 10 ( 2,000 mm)

n. 40 ( 0,420 mm)

n. 200 ( 0,074 mm)

100

da 85a 100

da 65 a 100

da55a75

da40a70

da25a45

dal0a25

MISCELA

TIPOC

DENOMINAZIONE DEI SETACCI PERCENTUALE
DEL PASSANTE

pag.16

3/4" (19,100 mm)

n.4 (4,750 mm)

n. 10 ( 2,000 mm)

n. 40 ( 0,420 mm)

n. 200 ( 0,074 mm)

100

da 70 a 100

da 35a80

da25a50

da8a25

La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovra essere, in tutti e tre i suindicati tipi di miscela,
non superiore a 2/3 dei passanti al setaccio n. 40.

Il limite di fluidita per tutti e 3 i suindicati tipi di miscela non dovra essere superiore a 35.
L'indice di plasticita per tutti 3 i suindicati tipi di miscela non dovra essere minore di 4 e maggiore di 9.

Art. 55

STUDI PRELIMINARI - PROVE DI LABORATORIO IN SITO

L'Appaltatore indichera alla Direzione dei Lavori i materiali terrosi che essa ritiene piu idonei al particolare
impiego, sia per componenti che per granulometria, scegliendoli tra quelli del tipo sabbioso-ghiaioso con
moderato tenore di limo ed argilla.

La Direzione dei Lavori, in seguito all'esito delle prove di laboratorio su detti materiali o su altri di propria
scelta, designera la provenienza e la composizione del terreno da approvvigionare.

Per l'accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagno-asciuga e, ove le condizioni
climatiche lo richiedano, di congelamento ripetute.
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Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:

1) prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell'aggregato (analisi granulometriche);

2) prove per la determinazione della densita massima e dell'umidita ottima del terreno;

3) prove per la determinazione dell'umidita e della densita massima della miscela terra-legante;

4) prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le norme vigenti;

5) prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della miscela
all'azione degli agenti atmosferici.

L'Appaltatore durante I'esecuzione dei lavori provvedera ad eseguire a proprie cure e spese, presso il laboratorio
di cantiere e presso laboratori ufficiali, periodiche prove di controllo e tutte quelle che la Direzione dei Lavori
riterra opportune.

Le caratteristiche granulometriche cui dovra rispondere la miscela di stabilizzazione saranno determinate
periodicamente, mediante prove di laboratorio del terreno da impiegare, ed approvate dalla Direzione dei Lavori.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 56

ATTREZZATURA DI CANTIERE

L'Appaltatore dovra mettere a disposizione della Direzione dei Lavori un laboratorio da campo opportunamente
attrezzato per eseguire almeno le seguenti prove:

1) determinazione delle caratteristiche di costipamento;

2) determinazione del limite liquido;

3) determinazione del limite plastico;

4) determinazione del limite di ritiro;

5) determinazione delle caratteristiche granulometriche;

6) determinazione dell'umidita e densita in posto;

7) determinazione del C.B.R. in posto;

8) determinazione dell'indice di polverizzazione del materiale.

L'Appaltatore é tenuto a mettere la Direzione dei Lavori in condizione di poter seguire le altre prove su terre
presso il proprio laboratorio centrale o presso il laboratorio a cui I'Appaltatore affida

I'esecuzione delle analisi.

Il macchinario che I'Appaltatore dovra possedere come propria attrezzatura di cantiere dovra

rispondere agli usi a cui & destinato e consistera:

a) in motolivellatori che dovranno essere semoventi, forniti di pneumatici ed avere una larghezza

base ruote non minore di 4 m;

b) in attrezzatura spruzzante costituita da camions distributori a pressione o con altra attrezzatura adatta alla
distribuzione dell'acqua a mezzo di barre spruzzatrici in modo uniforme e in quantita

variabile e controllabile;

C) in mezzi costipatori costituiti da:

1) rulli a pie di montone e semplice 0 a doppio tamburo del tipo adatto per costipare il materiale che viene
impiegato. Dovranno poter essere zavorrati fino a raggiungere la pressione unitaria richiesta dalla Direzione dei
Lavori;

2) carrelli pigiatori gommati muniti di gomme lisce trainati da un trattore a ruote gommate di adeguata potenza
traente oppure carrelli pigiatori gommati semoventi aventi possibilita di procedere nei due sensi con inversione
di marcia;

3) rulli vibranti capaci di sviluppare un carico statico variabile da un minimo di 300 kg fino a 1300 kg circa; ed
una energia dinamica sinusoidale con vettore forza del peso prestabilito di volta in volta dalla Direzione dei
Lavori;

4) rulli compressori lisci a tre ruote, del peso che verra stabilito di volta in volta dalla Direzione dei Lavori;

5) distributori meccanici regolabili e capaci di distribuire uniformemente i materiali in quantitativi controllati per
mz2 di superficie;

6) attrezzatura idonea per la miscelazione quali: scarificatori, aratri a dischi, erpici o macchinari semoventi a
singola o a doppia passata, motograders.
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Tutta l'attrezzatura di cantiere deve essere approvata dalla Direzione dei Lavori prima di essere impiegata.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 57

OPERAZIONI PRELIMINARI

L'area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni dovra essere sistemata come indicato nel precedente art.
"Preparazione del Sottofondo".

Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo I'estirpazione delle radici saranno riempite con cura

ed il materiale di riempimento dovra essere costipato fino a raggiungere una densita uguale a quella delle zone
adiacenti.

Art. 58

FONDAZIONI

La fondazione sara costituita dalla miscela del tipo approvato dalla Direzione dei Lavori e dovra essere stesa in
strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei Lavori in relazione alla capacita costipante delle
attrezzature di costipamento usate. Il sistema di lavorazione e miscelazione del materiale puo essere modificato
di volta in volta dalla Direzione dei Lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata
ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegata. Durante il periodo di costipamento
dovranno essere integrate le quantita di acqua che evaporano per vento, sole, calore, ecc.

Il materiale da usarsi dovra corrispondere ai requisiti di cui all'art. "Prescrizioni per la Costruzione di Strade con
Sovrastruttura in Terra Stabilizzata" e dovra essere prelevato, ove sia possibile, sul posto.

L'acqua da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre detrimenti alla qualita
dello strato stabilizzante. La costruzione sara sospesa quando la temperatura

sia inferiore a 3°C.

Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidita
durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere completamente
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scarificata, rimiscelata e costipata in conformita alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, senza che questa
abbia a riconoscere alcun particolare compenso.

La superficie di ciascun strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal
progetto e dovra risultare liscia e libera da buche e irregolarita.

Art. 59

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Valgono per le pavimentazioni tutte le norme indicate nell'articolo “Fondazioni stradali in conglomerato
cementizio™

In questo caso pero il calcestruzzo sara costituito con inerti di almeno tre pezzature e sara dosato con tre quintali
di cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera.

La superficie della pavimentazione a vibrazione ultimata dovra presentare un leggero affioramento di malta,
sufficiente per la perfetta chiusura e lisciatura del piano del pavimento.

Non saranno assolutamente permesse aggiunte in superficie di malta cementizia anche se questa fosse
confezionata con una piu ricca dosatura di cemento. Prima che il calcestruzzo inizi la presa e

quando il piano sia sufficientemente asciutto si dovra striare trasversalmente la pavimentazione con una scopa di
saggina, cosi da renderla sicuramente scabra.

Si avra particolare cura affinche i bordi dei giunti longitudinali e trasversali siano leggermente

arrotondati con una curva di raggio di centimetri uno, e siano rifiniti in piano perfetto ¢ n la rimanente
pavimentazione.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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Art. 60

EVENTUALI DELIMITAZIONI E PROTEZIONE DEI MARGINI DEI TRATTAMENTI BITUMINOSI
Nella prima esecuzione dei trattamenti protetti a base di leganti, quando la Direzione dei Lavori lo

richieda e cio sia contemplato nel prezzo di elenco, I'Appaltatore dovra provvedere alla loro delimitazione lungo
i margini con un bordo di pietrischetto bituminato della sezione di 5 X 8 cm.

precede la prima applicazione di leganti, verra, col piccone, praticato un solco longitudinale, lungo il margine
della massicciata stessa, della profondita di circa 5 cm e della larghezza di circa 8 cm.

Ultimata la ripulitura ed asportate le materie che avessero eventualmente ostruito il solco, si delimitera con
guest'ultimo, in aderenza al margine della massicciata, il vano che dovra riempirsi con pietrischetto bituminato,
mediante regoli aventi la faccia minore verticale e sufficientemente sporgenti dal suolo, i quali saranno
esattamente collocati in modo da profilare nettamente il bordo interno verso I'asse stradale.

Riempito quindi il vano con pietrischetto bituminato, si procedera ad un‘accurata battitura di quest'ultimo
mediante sottili pestelli metallici di adatta forma, configurando nettamente la superficie superiore del cordolo
all'altezza di quella della contigua massicciata.

Si procedera poscia al previsto trattamento di prima applicazione, coprendo anche la superficie del cordolo, dopo
di che, con le norme di cui appresso relative ai vari trattamenti, si provvedera allo spargimento di graniglia ed
alla successiva bitumatura.

La rimozione dei regoli di contenimento del bordo non verra fatta se prima quest'ultimo non abbia

raggiunto una sufficiente consistenza tale da evitarne la deformazione.

Prima dell'esecuzione, a rincalzo del bordo verso I'esterno, verra adoperato il materiale detritico proveniente
dall'apertura del solco.

Il pietrischetto da impiegarsi per il bordo sara preparato preferibilmente a caldo: & ammesso, peraltro, anche
I'impiego di materiale preparato con emulsioni bituminose, purché la preparazione sia fatta con qualche giorno di
precedenza e con le debite cure, in modo che i singoli elementi del pietrischetto risultino bene avviluppati da
bitume gia indurito e che la massa sia del tutto esente da materie estranee e da impurita.

Art. 61

TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON EMULSIONI BITUMINOSE

La preparazione della superficie stradale dovra essere effettuata come prescritto dall‘art.

"Preparazione della Superficie delle Massicciate Cilindrate da Sottoporre a Trattamenti Superficiali”.

La prima applicazione di emulsione bituminosa sara fatta generalmente a spruzzo di pompe a piccole dimensioni
da applicarsi direttamente ai recipienti, eccezionalmente a mano con spazzoloni di piassave, regolando
comungue l'uniformita della stesa del legante; rinunciandosi, ormai, quasi sempre, per avere una sufficiente
durata del manto, al puro trattamento superficiale semplice, ed effettuandosi, quindi, una vera e propria, sia pur
limitata, semipenetrazione parziale (onde il nome di trattamento superficiale ancorato), non si dovra mai
scendere, nella prima mano, sotto 3 Kg/m? e

dovranno adoperarsi emulsioni al 55% sufficientemente viscose. Si dovra poi sempre curare che all'atto dello
spandimento sia allentata la rottura dell'emulsione perché esso spandimento risulti dovra essere leggermente
inumidita.

Di norma, in luogo di procedere alla stesa dell'emulsione in un sol tempo, tanto per evitare dispersione di legante
nella massicciata quanto per assicurarsi che la massicciata sia stata ben cilindrata a fondo, senza che si faccia
assegnamento sull'azione del legante per ovviare a difetti di

usura, si suddividera in due successivi spandimenti la prima mano: spandendo in un primo tempo 2 kg di
emulsione per metro quadrato di superficie di carreggiata e praticando subito dopo un secondo spandimento di
1kg di emulsione facendo seguire sempre ai trattamenti una leggera cilindratura. La quantita complessiva di
graniglia di saturazione delle dimensioni da 10 a 15 mm per la prima stesa e di 5 mm circa per la seconda mano,
salira ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempi e di cio si terra conto nel prezzo. Aperta la strada al
traffico, dopo i due tempi, I'lmpresa dovra provvedere perché per almeno otto giorni dal trattamento il materiale
di copertura venga mantenuto su tutta la superficie, provvedendo se del caso ad aggiunta di pietrischetto.

Dopo otto giorni si provvedera al recupero di tutto il materiale non incorporato.
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L'applicazione della seconda mano (spalmatura che costituira il manto di usura) sara effettuata a

non meno di un mese dallo spargimento dell'emulsione del secondo tempo della prima mano, dopo aver
provveduto all'occorrenza ad un'accurata rappezzatura della gia fatta applicazione ed al nettamento della
superficie precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sara preferibilmente eseguita con pietrischetto
bituminato.

Il quantitativo di emulsione bituminosa da applicare sara non minore di 1,2 kg/m?2 salvo maggiori quantitativi che
fossero previsti nell'elenco dei prezzi.

Allo spandimento dell'emulsione seguira - immediatamente dopo o con un certo intervallo di tempo, a seconda
della natura dell'emulsione stessa - lo spargimento della graniglia (normale o pietrischetto) di saturazione della
dimensione di circa 8 mm della quantita complessiva di circa un metro cubo per ogni 100 m2 di carreggiata e lo
spandimento sara seguito da una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a tandem.
Detto pietrischetto o graniglia proverra prevalentemente da idonee rocce di natura ignea comungue aventi
resistenza alla compressione non inferiore a 1500 Kg/cm?2 coefficiente di frantumazione non superiore a 125 e
coefficiente di qualita non inferiore a 14.

| quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all'atto esecutivo con susseguente
variazione dei prezzi. E' tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente dalla prima mano rimasto
libero che viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima dell'applicazione della seconda mano.

Nella pezzatura della graniglia si dovra essere assolutamente esigenti evitando il moniglio cosi da

avere una superficie sufficientemente scabra a lavoro finito. Lo spandimento del materiale di ricoprimento dovra
preferibilmente essere fatto con macchine che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme.

Il quantitativo di materiale bituminoso sparso verra controllato per confronto della capacita dei serbatoi delle
macchine distributrici e l'area coperta con l'erogazione del contenuto di un serbatoio. Si compileranno
comunque, secondo le disposizioni che impartira la Direzione dei Lavori, verbali e rapportini circa i fusti giunti
in cantiere, il loro peso medio accertato, il loro essere piu 0 meno pieni, e il peso dei fusti vuoti dopo l'uso.

Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno avviati

ai laboratori per le occorrenti analisi e prove.

Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare

della Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni, I'Appaltatore resta sempre contrattualmente obbligata
a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che sotto
I'azione delle piogge abbiano dato segno di rammollimenti, stemperamento e si siano dimostrate soggette a facili
asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.

Art. 62

TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON UNA PRIMA MANO DI
EMULSIONE BITUMINOSA A FREDDO E LA SECONDA CON BITUME A CALDO

Per la preparazione della superficie stradale e per la prima applicazione di emulsione bituminosa a
semipenetrazione valgono tutte le norme stabilite dall'articolo "Trattamenti Superficiali Ancorati Eseguiti con
Emulsioni Bituminose".

La Direzione dei Lavori potra egualmente prescrivere l'applicazione del primo quantitativo di emulsione
suddividendo i 3 kg (o altra maggiore quantita che fosse prescritta) in due tempi con conseguente aumento di
materiale di copertura.

L'applicazione del bitume a caldo per il trattamento superficiale sara fatta con bitume in ragione di

1 kg/m? e sard preceduta da un‘accurata ripulitura del trattamento a semipenetrazione, la quale sard fatta
esclusivamente a secco e sara integrata, se del caso, dagli eventuali rappezzi che si rendessero necessari, da
eseguirsi di norma con pietrischetto bitumato.

Detta applicazione sara eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di tempo caldo e secco: si
dovra quindi tenere presente che i mesi piu favorevoli sono quelli da maggio a settembre (salvo un ottobre
particolarmente caldo); che se la superficie stradale e troppo fredda ed umida non si ottiene aderenza del legante;
che in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi.

Condizione ideale sarebbe che la temperatura della strada raggiungesse i 40 ° C.

Il bitume sara riscaldato a temperatura tra i 160 °C e 180 °C entro adatti apparecchi che permettano il controllo
della temperatura stessa.
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Il controllo della temperatura dovra essere rigoroso per non avere, per insufficiente riscaldamento, una fluidita
OVVEro, per un eccessivo riscaldamento, un‘alterazione del bitume che ne comprometta le qualita leganti.
L'applicazione potra essere fatta tanto mediante spanditrici a pressione, quanto mediante spanditrici a semplice
erogazione; nel qual caso I'opera di regolazione dello spandimento si compira mediante spazzole e successivo
finimento con scope a mano. In ciascun caso, il metodo di spandimento impiegato e le relative operazioni
complementari dovranno essere tali da garantire la

distribuzione uniforme su ogni m? del quantitativo di bitume prescritto.

La superficie della massicciata cosi bitumata dovra essere subito saturata con spandimento uniforme di graniglia
normale o pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 13 mm, provenienti da rocce molto dure,
prevalentemente di natura ignea, e comungque provenienti da rocce aventi resistenza non inferiore a 1500 kg/cm2,
coefficiente di frantumazione non superiore a 125,

avente un coefficiente di Deval non inferiore a 14. Il quantitativo da impiegarsi dovra essere di 1,2 m3 per ogni
100 m? di massicciata trattata. Allo spandimento dovra farsi seguire subito una rullatura con rullo leggero e
successivamente altra rullatura con rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle 14 t per far penetrare detto
materiale negli interstizi superficiali della massicciata trattata e comunque fissarlo nel legante ancor caldo e
molle.

Il trattamento superficiale sara nettamente delimitato lungo i margini mediante regoli come per i trattamenti di
seconda mano per emulsioni.

Il controllo del materiale bituminoso si fara mediante confronto tra la capacita dei serbatoi delle macchine
distributrici e I'area coperta con l'erogazione del contenuto di un serbatoio. Per il controllo della qualita del
materiale impiegato si preleveranno i campioni da sottoporsi alle necessarie analisi.

Verificandosi durante il periodo di garanzia e comunque fino al collaudo affioramenti di bitume sulla
massicciata, I'lmpresa provvedera senza alcun ulteriore compenso, allo spandimento della conveniente quantita
di graniglia nelle zone che lo richiedono, procurando che essa abbia ad incoporarsi nel bitume a mezzo di adatta
rullatura leggera, in guisa da saturarlo compiutamente, curando che non avvengano modifiche di sagoma.
L'Appaltatore sara tenuto a rinnovare a tutte sue spese durante il periodo di garanzia quelle parti di
pavimentazioni che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva 0 mediocre riuscita e cioé dessero luogo ad
accertate deformazioni della sagoma stradale, ovvero a ripetute abrasioni superficiali ancor se causate dalla
natura ed intensita del traffico, od a scoprimento delle pietre.

graniglia non viene ad essere compiutamente rivestita dal bitume, si esegue il trattamento a caldo

adoperando graniglia preventivamente oleata.

Pulita accuratamente la superficie stradale preferibilmente mediante soffiatori meccanici, il bitume

di penetrazione 110 + 150 previamente riscaldato alla temperatura di 180 °C viene spruzzato sulla

massicciata nella quantita da 0,900 kg a 1 kg/m?; successivamente vengono distesi graniglia o pietrischetti, oleati
in precedenza, nella quantita di 13 I/m2 e si procede alla compressione con rullo di 8-10 tonnellate.

La graniglia dovra essere della pezzatura di 12 mm.

La preventiva oleatura della graniglia e pietrischetto viene effettuata con olii minerali in ragione di
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15 a 17 kg/m? di materiale.

Art. 63

TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON BITUME A CALDO

Quando si voglia seguire questo trattamento, che potra effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si adottera il
medesimo sistema indicato nell'art. "Trattamenti Superficiali Ancorati Eseguiti con una Prima Mano di
Emulsione Bituminosa a Freddo e la Seconda a Caldo™ per la seconda mano di bitume a caldo. Di norma si
adoperera per la prima mano 1,5 kg/m? di bitume a caldo, e per la seconda mano 0,800 kg/m2 con le adatte
proporzioni di pietrischetto e graniglia.

Art. 64

PAVIMENTAZIONI DIVERSE

Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, tarmacadam, ecc., sopra sottofondi in cemento o macadam
cilindrato; mattonelle in gres, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa e vari.
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Per I'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicato e vari, generalmente da eseguire con materiali o
tipi brevettati, e per i quali, dati il loro limitato uso su strade esterne, non & il caso di estendersi nel presente
Capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, I'Appaltatore
dovra eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per I'impiego dei
materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo potesse impartire la Direzione dei Lavori,
anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei Capitolati Speciali da redigere per i lavori da
appaltare.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 65
NORME GENERALI
Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o
esclusivamente a corpo, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come
descritto di seguito:
a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le
guantita di lavorazioni realizzate; all'importo cosi calcolato viene detratto il ribasso d’asta.
b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera riportate
nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d’Opera realizzati e per il prezzo
globale offerto dall'appaltatore.
All’importo cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dell'importo degli oneri
della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.
Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura,
I'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:
a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione nella lista per le
guantita di lavorazioni realizzate;
b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera rilevate dal
Capitolato Speciale d'Appalto per I'importo dei lavori a corpo offerto dall'appaltatore nella lista e per le
percentuali di Corpo d'Opera realizzate.
All’importo cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale dell'importo degli oneri
della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.
Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a
misura lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato come descritto nel caso a) dell'appalto misto e nel caso di
appalto di lavori esclusivamente a corpo con la metodologia descritta nel caso b).
Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pitu ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso dasta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.
La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto
nell'elenco dei prezzi allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di
quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno
contabilizzate.
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne
terra conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in
occasione delle operazioni di collaudo.
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:
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Art. 66

MOVIMENTO DI MATERIE
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a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale.

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette
secondo I'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione

base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio
dell'Appaltatore all'atto della consegna, salvo la facolta all'Appaltatore ed alla Direzione dei Lavori di
intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla

configurazione dei terreni. In base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei
punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne il debito conto nella valutazione

dei relativi volumi.

L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla formazione
del rilevato stesso.

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglio delle piante,
I'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto,

a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonche tutti gli oneri
derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limiti previsti nel precedente art. "Armature e
Sbadacchiature Speciali per gli Scavi di Fondazione", quelli gia ricordati per I'apertura

e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei

Nel caso di scavi di shancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con I'esclusione della sola roccia
da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti

di murature di volume non superiore a 0,50 m3; quelli, invece, di cubatura superiore a 0,50 m?3 verranno
compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume verra detratto da quello degli

scavi di materie.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e
compensati col prezzo degli scavi di shancamento.

I materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprieta della Stazione Appaltante che
ne disporra come riterra opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento od immagazzinamento saranno
a carico dell'Appaltatore, intendendosi I'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli
scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verra ricavato in base alla differenza
tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego dalla
Direzione dei Lavori.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli
oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro
ultimato, al pagamento di tutte le indennita di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per
estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di
shancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verra applicato al volume totale dei rilevati costruiti

per la formazione della sede stradale e relative pertinenze.

Esso comprende anche I'onere della preparazione del piano di posa del rilevato quali:

I'eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul
piano di posa del rilevato stradale.

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra provvedere alla stabilizzazione del
terreno in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quando l'indice di gruppo del terreno non superi 10,
mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo spessore
prescritto uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli
strati superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comunque dovra essere compattato fino ad ottenere una densita del 95% della massima.

Inoltre € compreso I'onere del rivestimento delle scarpate con terra vegetale per uno spessore di

almeno 20 cm e la perfetta profilatura delle scarpate.
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Il prezzo per lo scavo di shancamento di bonifica verra corrisposto solo nel caso che a richiesta

della Direzione dei Lavori venga spinto a profondita superiore a 20 cm sotto il piano di campagna

e solo per i volumi eccedenti tale profondita; e a detto maggiore volume eccedente verra estesa la
contabilizzazione del rilevato.

La compattazione meccanica del rilevato sara valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta

a quello della formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata

dalla Direzione dei Lavori con apposito ordine di servizio.
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b) Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per

I'impianto di opere d'arte, ecc.

Aii sensi degli artt. "Scavi di Shancamento” e "Scavi di Fondazione", si stabilisce che per le opere

da eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente quelli

eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo

della cunetta sistemata. Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche

servono per fare luogo alle murature, verranno considerati come scavi di shancamento e saranno

pagati a metro cubo coi prezzi relativi di elenco n. SMANUALS$

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del

piano di shancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto piu basso del

terreno naturale interessante la fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto

della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano orizzontale indicato all‘art. "Scavi di

Shancamento™ o come sopra ¢ detto, e soltanto al volume cos calcolato si applicheranno i vari

prezzi fissati nell'elenco per tali scavi ai nn. SMANUALS$ vale a dire che essi saranno valutati

sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario

di elenco ogni maggiore scavo e qualungue armatura e puntellazione occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui sopra
si intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo

scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andra in aggiunta a quello precedentemente

computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi sopra specificati e a quelli
emergenti del precedente articolo, I'Appaltatore dovra ritenersi compensato:

1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi,

innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza,

sistemazione delle materie di rifiuto e indennita di deposito;

2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del

fondo, per le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e

sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo

le sagome definitive di progetto;

3) dell'eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di
qualsiasi entita, occorrenti per I'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di
pareti di cavi di shancamento;

4) ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.

Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di
consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte
sovrastante al terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.

I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo
ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del

piano inferiore che delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei
modi sopra indicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risultera dal

volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo
nella ripetuta zona.
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| prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi qualunque sia
la loro sezione planimetrica.

Con i prezzi d'elenco, si intendono, altresi, compensati gli oneri che si incontrano per scavi che si

debbano eseguire in presenza di acqua fino a quando l'altezza dell'acqua stabilizzata nei cavi non

superi l'altezza di 20 cm ed essa non dipenda da cause occasionali come é indicato all'art. ""Scavi

di Fondazione" del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Nei detti prezzi sono, altresi, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a quando la

portata si mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali. E'
compreso l'onere dei rinterri dei cavi intorno alle murature di fondazione e la pilonatura delle materie stesse.

c) Scavi subacquei.

Quando nei cavi di fondazione l'acqua che si stabilisce naturalmente supera i 20 cm, per la parte

eccedente tale limite verra corrisposto il compenso per scavo subacqueo.

Qualora la Direzione dei Lavori ritenesse di fare eseguire I'esaurimento dell'acqua od il prosciugamento dei cavi,
allo scavo verra applicato il prezzo normale dei cavi di fondazione.

d) Scavi subacquei e prosciugamenti.

Saranno pagati a metro cubo con le norme e modalita prescritte nel presente articolo, lettera b), e

per zone successive a partire dal piano di livello a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque
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stabilitesi nei cavi procedendo verso il basso. | prezzi di elenco n. SMANUALS$ sono applicabili anche per questi
cavi unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona

compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano la zona stessa, come &
indicato nell'elenco prezzi.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito nei limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente
nella zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.

Nel caso che la Stazione Appaltante si avvalga della facolta di eseguire in economia gli esaurimenti e
prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro (come pure se cid debba farsi per mancanza di prezzi di
scavi subacquei), lo scavo entro i cavi cosi prosciugati verra pagato come gli scavi di fondazione all'asciutto od
in presenza di acqua indicati alla lettera b) applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona, a partire
quindi, in questo caso, dal piano di sbancamento.

Si richiama la nota relativa alla lettera a) precedente, per il caso che anche per gli scavi di cui alle

lettere b) e ¢) siano previsti prezzi medi, qualunque sia la natura, consistenza e durezza dei materiali da scavare.

Art. 67

TURE PROVVISIONALI - PARATIE SUBALVEE

Nei prezzi di elenco relativi alle voci suddette e inerenti ad opere di difesa di scavi in presenza d'acqua, sono
compresi tutti gli oneri per I'acquisto del legname e degli elementi metallici necessari per I'esecuzione dell'opera,
la mano d'opera e macchinario necessario per l'infissione dei pali, la posa in opera delle tavole e longarine di
collegamento, la posa degli elementi metallici, le chiodature e legature, lo sfrido di materiale vario dovuto a
rotture, guasti o a impossibilita di recuperi ed ogni altro

lavoro o fornitura, nessuno escluso od eccettuato per dare I'opera compiuta e idonea all'uso.

I materiali impiegati restano di proprieta dell'Appaltatore che dovra provvedere a sue spese per la

rimozione e il recupero.

La misurazione delle ture e delle paratie verra effettuata valutando la superficie effettiva delle opere ed
applicando il prezzo relativo ad ogni voce. L'altezza sara quella ottenuta partendo dalla base inferiore degli
elementi all'estremo superiore utile della difesa; la lunghezza sara ottenuta misurando lo sviluppo sulla mezzeria
della struttura.

Art. 68
MANO D'OPERA
I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e prowvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco
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comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per
I'Appaltatore.

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.

| prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita
dall'Appaltatore in seguito ad ordine della Direzione dei Lavori.

Art. 69

NOLEGGI

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per
quelle di riposo, nelle quali pero restano a disposizione della Stazione Appaltante, il noleggio s'intendera
corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto della Stazione Appaltante o
resteranno a disposizione della Stazione Appaltante stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e
rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in cui essi saranno stati

effettivamente in attivita di lavoro, compreso il tempo occorrente per lI'accensione, riscaldamento e spegnimento
delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verra applicato il solo prezzo del
noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 70

LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire mano

d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per

attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi
ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di

tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti
oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia 1’ Appaltatore ha 1’obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non
preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’ Appaltatore nei modi e nei termini

di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine
di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
es.m.i..

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti
dall’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

Art. 71

MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pie d'opera che I'Appaltatore é tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori
come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie,
palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante, la somministrazione
di ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento di contratto;
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c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del
D.M. 145/2000 Capitolato Generale;

d) alla valutazione delle provviste a pie d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per
variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul

luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’Appaltatore.

CAPITOLO VII
MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 72 - Demolizioni

Prima di iniziare i lavori ’Appaltatore dovra accertare con cura la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestivita ed
adeguatezza di ogni evenienza che possa comunque presentarsi. Salvo diversa prescrizione 1’Appaltatore
disporra la tecnica piu idonea, le opere provvisionali, i mezzi d’opera, i macchinari e I’'impiego del
personale. Prima di dare inizio alle demolizioni dovra essere richiesto alle aziende erogatrici di servizi a
rete il tracciamento in sito delle reti di servizi esistenti nel sottosuolo.

La zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati e

adeguatamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate Le demolizioni di murature, calcestruzzi,
ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo
da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da
evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle
eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non
deteriorare i materiali risultanti i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la
direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni
dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite

altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali
riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando
cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la
dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco dei presente
Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre all'Appaltatore essere
trasportati fuori dei cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

A rt. 73 - Scarificazione stradale

Per i tratti di strada gia pavimentati sui quali si dovra procedere a ricarichi o risagomature ’impresa
dovra dapprima ripulire accuratamente, con idonei macchinari integrati eventualmente con operazioni
manuali, il piano viabile e poi procede all’operazione di scarificazione La scarifica del manto stradale
dovra essere eseguita con motograder avendo cura di mantenere la pendenza stradale in modo da poter
consentire un agile deflusso delle acque meteoriche superficiali.

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei
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Lavori

A rt. 74 - Smontaggio dei cordonati o degli elementi in pietra

I cordonati esistente dovra essere smontato a mano con I’ ausilio di apposita ventosa per un maggior
recupero con tutte le accortezze possibili e quindi trasportato al cantiere della pubblica amministrazione
posto entro un raggio di km 5 se valutato non riutilizzabile o altrimenti in altra area limitrofa al cantiere
dei lavori individuata dalla D.L. e all’ uopo predisposta dall’impresa appaltatrice.

Su detta area verra effettuata la cernita la rifilatura dei bordi e la selezione in larghezza

e I‘accatastamento in pancali di legno per predisporre gli elementi al riutilizzo con le caratteristiche come
meglio specificato nei successivi articolo sulle pavimentazioni in pietra Particolare cura dovra esse posta
nella rimozione del cordonato di travertino esistente a bordo marciapiede delle dimensioni di cm
30x25x150 cm di cui € previstao il recupero del 50% dell’esistente che dovra essere ripulito sistemato ed
accatastato nell’ambito del cantiere per il successivo riutilizzo.

A rt. 75 - Tracciamenti - scavi e rilevati

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'impresa € obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza
del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure
stabilire, nei tratti che indichera per indicare la direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a
determinare con precisione I'andamento tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione
e rimettendo quelli manomessi durante |'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'impresa dovra procedere al tracciamento di
esse, pure con I'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i
lavori in terra.

A rt. 76 - Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere

eseguiti secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi I'impresa dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, e
in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltre ché totalmente responsabile di
eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla
rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni impartitele.

L'impresa dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in
modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra
provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che
non abbiano a riversarsi sugli scavi Le materie provenienti dagli scavi per I'apertura della sede stradale,
non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o
per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, con deposito su
aree che I'impresa dovra provvedere a sua cura e spese.

Le localitd per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori od alle proprieta pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

A rt. 77 - Scavi a sezione obbligata

Per scavi a sezione obbligata si definiscono quegli scavi effettuati in profondita a partire

dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di splateamento e comporti
pertanto un sollevamento verticale per I’asporto delle materie scavate. Qualunque sia la natura e la

34



gualita del terreno, tali scavi dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei Lavori
verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltd di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cido possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di
speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

Per scavi a larga sezione si intende quegli scavi occorrenti per il raggiungimento di una quota dove il
terreno abbia un livello di compattazione tale da permettere la realizzazione di una sottofondazione
stabile alla sovrastante pavimentazione in pietra. Tali scavi dovranno essere spinti fino alla profondita
indicata negli elaborati di progetto Gli scavi a sezione ristretta dovranno di norma essere eseguiti a pareti
verticali e I'impresa dovra, occorrendo, sostenerle con conveniente

armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose e alle persone che potesse
verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi,

non oltre pero il limite massimo di cm 20, I’Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei
lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pit opportuni.

A rt. 78 - Scavi per tubazioni

Le fosse entro le quali verranno adagiati i tubi avranno generalmente le profondita indicate nei disegni
esecutivi, misurate normalmente alla superficie del piano di sbancamento le larghezze ordinate dal
Direttore dei Lavori.

Tuttavia se, per necessita' di lavoro, le profondita di scavo dovessero in alcuni tratti aumentare rispetto al
previsto, I'impresa non avra diritto ad alcun compenso fino che dette profondita restino comprese nei
limiti stabiliti nelle rispettive voci dell'elenco prezzi.

Ogni maggior volume di scavo, oltre a quello risultante dalle sezioni prescritte, e di cui

esiste il tipo nei disegni esecutivi, sara a totale carico dell'impresa se dalla medesima e' stato effettuato
senza un preciso ordine della Direzione dei Lavori, la quale in casi particolari ritenuti a

suo giudizio necessari, si riserva la facolta di pretendere sezioni di scavo diverse da quelle di

progetto.

Gli scavi da eseguire entro gli abitati o lungo le strade dovranno essere tenuti aperti il minor tempo
possibile in modo da recare il minimo disturbo ai privati e da non interrompere il traffico dei veicoli.
L'impresa dovra provvedere ai necessari puntellamenti, ai ripari, agli sbadacchiamenti e

ai passaggi provvisori con tavolame od altro, per assicurare la libera circolazione ai pedoni e I'accesso alle
case fronteggianti.

Per gli oneri derivanti dall'osservanza delle precedenti prescrizioni I'impresa non avra

diritto a compensi speciali.

E' vietato I'uso delle mine entro e in prossimita degli abitati o di altri tubi intendendosi

che i prezzi unitari, fissati per detti scavi, resteranno in ogni caso invariati.

Durante I'esecuzione degli scavi in parola potranno essere intercettate le condotte della

rete idrica, le fognature esistenti, ovvero reti di altri impianti (elettrici, telefonici, ecc.).

L'Impresa dovra nelle suddette intercettazioni evitare ogni danno o manomissione di cui

essa stessa resterebbe unica responsabile. Analogamente dovra rispettare ogni prescrizione in materia
sanitaria. Sara cura dell’impresa richiedere agli enti gestori dei servizi la preventiva segnalazione delle
reti e degli attraversamenti/allacci esistenti a servizio dei fabbricati.

In casi particolari, in cui risulti assolutamente indispensabile la rimozione con spostamento e ripresa di un
cavo esistente, dovranno essere presi preventivi accordi con gli interessati e adottate tutte le misure di
sicurezza necessarie.

E’ ovvio che in simili casi i lavori di ripristino delle opere manomesse verranno pagate con voci di elenco o
con liste di mano d'opera e provviste.

Nei prezzi degli scavi sono compresi, oltre a quanto gia esposto, lo spianamento del fondo, lo sgombero
delle materie che eventualmente franassero entro i cavi, gli eventuali esaurimenti di acqua, sia durante
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I'esecuzione degli scavi, sia durante la posa delle tubazioni, le sbadacchiature, le nicchie necessarie per
I'eventuale smontaggio di vecchie condotte e per il montaggio delle nuove, il riempimento dei cavi, il
trasporto a rifiuto delle materie di scavo

risultanti, la demolizione dello strato di asfalto o massicciata, anche con uso di martello

pneumatico.

Il fondo del cavo sara accuratamente livellato in modo da evitare gibbosita ed avvallamenti ed in modo
che il tubo da posarsi sopra possa combaciarvi con tutta la sua lunghezza.

Durante la posa in opera dei tubi dovra essere costituito un rivestimento protettivo di

sabbia di cava o di fiume o terra fine, appositamente scelta tra quella proveniente dagli scavi, in modo da
formare intorno all’estradosso del tubo uno strato ben costipato di spessore non inferiore a cm. 15 per
tubi metallici e secondo le sezioni tipo o gli ordini della Direzione dei Lavori, per gli altri.

La spesa per tali oneri e per eventuali sbadacchi, aggottamenti come sopra detto, sorveglianza e
conservazione degli scavi fino all'epoca del ricoprimento (che verra indicato dalla Direzione dei Lavori)
saranno a totale carico della impresa.

Allorquando, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, sia ritenuto necessario

effettuare il rivestimento protettivo del tubo con sabbia o calcestruzzo, I'impresa avra l'obbligo di
attenersi a quanto indicato nei disegni esecutivi ed il suo compenso verra in tale caso determinato in
conformita delle relative voci dell'elenco dei prezzi.

Nel riempimento dei cavi dovranno usarsi tutte le cautele necessarie per non danneggiare i tubi, e
comunque prima di dare inizio al riempimento di un tratto di fossa per tubazioni dovra, ove richiesta,
risultare ultimata la prova di pressione delle medesime, a carico della Ditta, e il controllo generale da
parte del personale incaricato dalla Direzione dei Lavori.

Il riempimento dei cavi dovra essere eseguito a strati dell'altezza di circa cm. 25 costipati regolarmente
strato per strato in modo da ottenere un perfetto assodamento.

Al di fuori delle sedi stradali, il materiale esuberante dopo eseguito il riempimento potra, ove possibile,
essere disposto sulla zona occupata dai cavi in modo da formarvi come rilevato regolare, oppure portato a
rifiuto, secondo i casi e gli ordini della Direzione dei Lavori.

L'impresa procedera altresi senza alcun compenso a quei lavori che anche piu volte e fino al collaudo
definitivo, si renderanno necessari per ottenere una perfetta regolarita nei tratti ricadenti su strada.

Nei casi in cui si utilizza per il riempimento il materiale estratto, quando, a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori, la terra di riempimento avra raggiunto lo assetto definitivo, tutto il materiale che,
lungo le strade e le piazze pubbliche, rimarra esuberante dovra essere trasportato a rifiuto fuori di quelle
ai pubblici scarichi, qualunque sia la distanza alla quale le materie stesse dovranno essere trasportate.
Lungo le strade pubbliche, durante I'esecuzione dei lavori per I'apertura dei cavi, fino a

che questi resteranno aperti, I'impresa dovra tenere libero e sicuro il transito dei pedoni, animali, veicoli e
percio dovra disporre le terre in deposito in modo da ingombrare il meno possibile la sede stradale,
formando con legname o con apposite transenne una barriera lungo il ciglio del cavo.

A sua cura e spese sara mantenuta libera da terra e da ogni e qualsiasi altro materiale ingombrante la
zona stradale che durante i lavori restera riservata al pubblico transito e nella notte saranno tenuti accesi
fanali lungo i cavi rimasti aperti.

Nel taglio di asfalti o massicciate e' prescritto I'uso del martello pneumatico o di apposita sega tagliasfalto.
L'impresa dovra inoltre ottemperare in tutto ad ogni prescrizione che gli venga data sia dalla Direzione
dei Lavori, sia dagli Enti a cui le strade appartengono per garantire la sicurezza del pubblico transito
lungo la via durante il tempo che i cavi resteranno aperti.

Non da' diritto ad alcun compenso il fatto che la fossa si trovi pressoché costantemente in prossimita di
altra condotta da non danneggiare.

A rt. 79 - Proprieta dei materiali di escavazione e demolizione

DEMOLIZIONI - Con esclusione totale di tutti gli elementi di pavimentazione stradale (in

pietra e non), che rimangono di esclusiva proprieta delle stazione appaltante, tutti i materiali provenienti
da demolizioni di strutture in pietrame, mattoni, cemento semplice o armato e similari,
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sono ceduti all’appaltatore ; esso puo disporne come meglio crede purché siano allontanati dal cantiere. Ai
sensi del comma 3 dell'art. 36 del Capitolato Generale si intende che del prezzo attribuito a tali materiali
si e gia tenuto conto, in detrazione, nella determinazione dei prezzi offerti in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria.

MATERIALI DI ESCAVAZIONE - Ai sensi dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto, i

materiali provenienti da escavazioni restano in proprieta dell’amministrazione. Qualora le materie
provenienti dagli scavi dovessero essere ritenute utilizzabili per tombamenti o rinterri, esse dovranno
essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese e sistemate a tempo
opportuno. Il materiale di risulta, nella quantita eccedente quella necessaria per il rinterro

e quella riconosciuta utilizzabile nella formazione di eventuali rilevati, dovra essere sistemato a campagna
(mediante operazione di ruspatura frontale e livellazione meccanica) in quanto a cio idoneo secondo la DL
e accettato dai proprietari dei terreni interessati. Le quantita eccedenti gli usi anzidetti, I’appaltatore deve
trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito dal presente Capitolato Speciale o secondo le
disposizioni della D.L. Gli oneri su menzionati si intendono compensati coi prezzi degli scavi relativi.

I materiali provenienti da escavazioni non utilizzabili per rinterri o rilevati, sono ceduti

all' Appaltatore, esso puo disporne come meglio crede purché siano allontanati dal cantiere. Ai sensi del
comma 3 dell'art. 36 del Capitolato Generale si intende che del prezzo attribuito a tali materiali si € gia
tenuto conto, in detrazione, nella determinazione dei prezzi offerti in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria.

A rt. 80 - Armature e sbadacchiature speciali per gli scavi a sezione obbligata

Le armature occorrenti per gli scavi a sezione obbligata debbono essere eseguite a regola d'arte ed
assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e
restano a totale carico dell'Appaltatore essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo, finché il
volume del legname non supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono
sostenute da armature.

Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in
elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente di cui sopra,
rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprieta
dell'Appaltatore. Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

A rt. 81 - Rinterri

Tutte le operazioni per I'esecuzione dei rinterri saranno effettuate con I'impiego, fino al

loro esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori o materiale proveniente da altri luoghi scelti dall' Appaltatore ed
approvati dalla direzione dei lavori, restando tassativamente vietato I'uso di materiale argilloso.

Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi dello stesso cantiere o dalle cave di prestito,
I'Appaltatore dovra eseguire un'accurata serie di indagini per fornire alla direzione dei lavori una
completa documentazione in merito alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali.

Il materiale verra costipato spianato, pillonato in strati non superiore a 30 cm e cui seguira la bagnatura e
ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione non inferiore al 95% di quello massimo ottenuto per
le prove AASHO modificata.

Le materie trasportate in rilevato con automezzi o altre macchine operatrici non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per
essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell' Appaltatore.

ART. 72. TRACCIAMENTI
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Sara cura e dovere dell’ Appaltatore, prima di iniziare i lavori di ogni singolo intervento, procurarsi presso la
direzione tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni, effettuare
il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo;
soltanto dopo I’assenso di questa potra darsi inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano verificati dalla direzione dei lavori, I’Appaltatore restera responsabile
dell’esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non
risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti. Saranno a carico
dell’ Appaltatore le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, dall’inizio delle consegne fino al
collaudo compiuto.

ART. 73. DEMOLIZIONE DI MURATURE

Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da
prevenire danneggiamenti a strutture o fabbricati esistenti in adiacenza od in vicinanza.

L’Appaltatore ¢ quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle
persone ed alle cose.

ART. 74. SCAVI

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti,
restando I’ Appaltatore

esclusivamente responsabile degli eventuali danni, é tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle
materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti. Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati
e con sufficiente mano d’opera, si avra cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle
acque. | materiali di risulta degli scavi, esuberanti o non riutilizzabili a giudizio della Direzione dei lavori,
dovranno essere trasportati dall’ Appaltatore, a sua cura e spese, alle pubbliche discariche.

Prima dell’inizio degli scavi I’ Appaltatore dovra, a sua cura e Spese, eseguire i necessari sondaggi per accertare
I’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo.

ART. 75. SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta s’intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto pit depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un
lato.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di
splateamento o quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirsi opere di sostegno,
scavi per incassature d’opere d’arte,

scavi di allargamento di sede stradale.E’ compreso I’onere delle demolizioni delle pavimentazioni stradali di
qualsiasi genere, degli acciottolati, delle massicciate e sottofondi stradali, delle murature, sottofondi, tombini,
canalizzazioni da annullare, ecc..

S’intendono altresi come scavi di sbancamento anche quelli necessari per la formazione dei cassonetti, delle
cunette dei fossi

di guardia ecc.

ART. 76. SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA

Saranno spinti alla profondita indicata negli elaborati di progetto, ovvero secondo le disposizioni impartite alla
Direzione dei lavori, con pareti inclinate che dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti.
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L’ Appaltatore ¢ obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti negli scavi, ove cio sia
ritenuto necessario dalla Direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere.
E’ compreso 1’onere delle demolizioni delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere, degli acciottolati, delle
massicciate e sottofondi stradali, delle murature, sottofondi, tombini, canalizzazioni da annullare, ecc..

Per gli scavi superiori a m. 1,5 di profondita, a sostegno delle pareti e per la sicurezza della maestranze,
dovranno essere

impiegati pannelli di solidissima costruzione in acciaio (blindo scavi) realizzati a perfetta regola d’arte, il cui
costo e ricompreso

nell’importo dei lavori .

I pannelli dovranno presentare un modulo di resistenza almeno pari a 625 cm3 con possibilita, pertanto, di
reggere una spinta del terreno fino a circa 4.000 Kg/m2, con una sollecitazione unitaria non superiore a 1.600
Kg/m2 . Detti pannelli dovranno essere dotati di due bordi laterali a “maschio e femmina” per I’accoppiamento a
scorrimento verticale e la parte inferiore a coltello per agevolarne la penetrazione nel terreno. Oltre i pannelli
citati saranno da considerare componenti essenziali del sistema da impiegare per gli scavi a sezione obbligata e
ristretta superiori a m. 1,5, le guide semplici o doppie, a seconda della profondita di scavo — max 6,00 —ed i
vitoni con vite a doppio effetto che costituiranno 1’elemento di collegamento trasversale e di contrasto tra i
pannelli. Le guide, semplici o doppie, saranno costituite da un robusto telaio in acciaio nel quale saranno inseriti
doppi canali a maschio e femmina per 1’accoppiamento ai pannelli, e una triplice serie di

orecchi per il collegamento dei vitoni.

ART. 77. REINTERRI

I rinterri si faranno con misto granulare anidro e ponendo in opera strati orizzontali successivi di circa 30 (11140
cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature. Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avra la
massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino ad una altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non
danneggiare in alcun modo la tubatura né altre opere costruite ed esistenti. | singoli strati dovranno essere
abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano
viabile successivamente costruito. Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovra
venire immediatamente riparato con il perfetto ripristino del piano viabile, e cio a tutte cure e spese dell’impresa
fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da ritombare fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno
adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini di mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiudicarne
I’integrita. I relativi oneri s’intendono compensati con il prezzo a corpo.

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili,
dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per
effetto dei carichi.

ART. 78. FONDAZIONE IN MISTO DI CAVA O DI FIUME

Lo strato su cui dovranno appoggiare le pavimentazioni stradali verra realizzato con misto di cava o di fiume
stabilizzato con granulometria avente le seguenti caratteristiche:
- dimensione massima della ghiaia 71 mm.
- granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme, concorde a quello delle
curve limiti:
- Crivelli e setacci Miscela UNI mm passante totale in peso %
Crivello 71100
"[140 75-100
"[025 60-87
"[110 35-67
"5 25-55
Setaccio 2 15-40
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"110.4 7-22

"110.075 2-10
- almeno il 20% in peso del materiale sara costituito da frantumato a spigoli vivi - non dovranno essere presenti
tracce di argilla.
Il misto in questione dovra essere mescolato in cava o su piazzali al fine di conferirgli le caratteristiche richieste
e buona omogeneita.
Il materiale verra steso in strati di spessore finito compreso tra i 10 e i 20 cm. e dovra presentare in ogni punto le
prescritte caratteristiche.
Dovra essere steso e livellato in modo che la superficie finita non si scosti dalla sagoma di progetto oltre 1 cm.
A compattamento ultimato la densita secca di detta fondazione non dovra essere inferiore al 95% della massima
AASHTO modificata. Il valore del modulo ME nell’intervallo compreso fra 1.5 e 2.5 kg/cmg. non dovra essere
inferiore a 800 kg/cmg.

ART. 79. PIETRISCHETTO STABILIZZATO

Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale idoneo e saranno esclusivamente
formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni saranno fra i mm
5emm 15.

Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari scagliosi. Detto materiale dovra
essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei singoli siano quelle prescritte e
dovra risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione, Se il materiale
lo richiede per scarsita di legante, sara necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione
mediante leggero innaffiamento, tale che I’acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la superficie
dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile e non dovra discostarsi dalla sagoma di progetto per
pit di 2 cm., nei limiti della tolleranza del 5% in pit 0 meno, purché la differenza si presenti solo saltuariamente.
I materiali impiegati dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti ed approvati dalla Direzione lavori.

A cilindratura finita la massicciata dovra presentarsi chiusa e ben assestata cosi da non dar luogo a cedimenti al
passaggio del compressore.

ART. 80. STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TOUT VENANT)

Lo strato di base é costituito da misto granulare di ghiaia sabbia ed additivo, impastato con bitume a caldo previo
riscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice. Non sara tenuto conto in
contabilitd di maggiorazioni dovute a riprese eventualmente necessarie per cedimento del piano di posa o per
qualunque altra causa, al fine di dare la superficie con le quote previste in progetto. Il conglomerato sara
confezionato e posto in opera come segue:
- dimensione massima dell’aggregato 40 mm.
- granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a
quello delle curve limiti:
Crivelli e setacci Miscela UNI mm totale in peso %
Crivello 40 100
"[12577-87
"[120 60-78
"[110 40-58
"5 28-47
Setaccio 2 20-35
"110.4
"110.075 2-6
- la percentuale di frantumato dovra essere almeno del 40% - il bitume del tipo 80/100 con indice di penetrazione
compreso fra 0 e 1 sara miscelato a caldo in ragione del 4 - 5% in peso sull’aggregato.
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La miscela dovra possedere una stabilita non inferiore a 400 Kg ed uno scorrimento compreso fra 1 e 4 mm.
determinati secondo la prova Marshall a 60°C, con costipamento di 50 colpi per faccia. La percentuale dei vuoti
dei provini deve essere fra 3 ed 8%.

Il materiale dovra venire posto in opera a temperatura non inferiore a 110°C in strati finiti di spessore non
inferiore a 5 cm. e non superiore a 10 cm. e compattato immediatamente con rullo.

Procedendo alla stesa a doppio strato, tra di essi verra sparso uno strato ancoraggio di emulsione tipo ER 55/60
in ragione di 0,8 kg/mq. La sovrapposizione degli strati sara eseguita con giunti sfalsati di almeno 30 cm.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto oltre 1 cm, controllata a mezzo di un regolo di
m. 4,50 di lunghezza disposto su due direzioni ortogonali.

ART. 81. STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

Lo strato di collegamento sara costituito da un conglomerato bituminoso chiuso a caldo e costituito da una
miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie e additivi, mescolati con bitume a caldo e steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice.
L’ Appaltatore dovra per 1°esecuzione dei lavori osservare le seguenti prescrizioni:
- gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle norme C.N.R. fascicolo 4 — 1953, corrispondenti a quelli
richiesti per la IV categoria;
- composizione granulometrica;
Serie Crivelli e setacci Miscela UNI mm passante totale in peso % Crivello 30 100

"[125 75-100

"115 60-83

"[110 50-75

"5 38-63

Setaccio 2 25-50

"110.4 10-30

"[10.18 5-20

"110.075 4-8
- il bitume 80/100 sara almeno il 5-6% del peso aggregati;
- la miscela dovra possedere una stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 50 colpi di maglio
per ognifaccia, non inferiore a 550 kg ed uno scorrimento, compreso fra 1 e 4 mm. La percentuale di vuoti dei
provini deve essere compresa fra 4 e 8%.
Lo strato di collegamento dovra avere elevatissima resistenza all’usura superficiale e sufficiente ruvidezza della
superficie, tale da non renderla scivolosa. Prima della posa in opera si procedera ad una accurata pulizia
(lavaggio e soffiatura) della superficie da rivestire ed alla stesa di uno strato di ancoraggio di emulsione tipo ER
55/60 in ragione di 0.8 kg/mgq.
Il materiale dovra venire posto in opera a temperatura non inferiore a 120°C e compattato immediatamente con
rullo.
La superficie finita dovra presentarsi priva di ondulazioni, un’asta rettilinea lunga m. 4 dovra aderirvi con
uniformita, sara tollerato
uno scostamento non superiore a 5 mm.

ART. 82. MANTO D’USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Il manto di usura sara costituito da conglomerato bituminoso chiuso a caldo e costituito da una miscela di
pietrischetti graniglie, sabbie ed additivi, mescolati con bitume a caldo e steso in opera mediante macchina
vibrofinitrice. L’ Appaltatore dovra per 1’esecuzione dei lavori osservare le seguenti prescrizioni:
- gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle norme C.N.R. fascicolo 4 — 1953, corrispondenti a quelli
richiesti per
la | categoria;
- composizione granulometrica:

Serie Crivelli e setacci Miscela UNI mm passante totale in peso % Crivello 15 100
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"[110 75-100
"5 60-80
Setaccio 2 40-60

"110.417-35

"110.1 10-25

"[10.075 5-10
- il bitume del tipo 60/80 dovra essere compreso tra il 6-8% riferito al peso totale degli aggregati;
- la miscela dovra possedere un valore di stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia non inferiore a 800 kg; ed uno scorrimento 12 compreso fra 1 e 3,5 mm. La percentuale dei
vuoti dei provini deve essere compresa fra 3 e 6%;
- Il manto di usura dovra avere elevatissima resistenza all’usura superficiale e sufficiente ruvidezza della
superficie tale da non renderla scivolosa;
- prima della posa in opera si procedera ad una accurata pulizia (lavaggio e soffiatura) della superficie da
rivestire e alla stesa di uno strato di ancoraggio di emulsione tipo ER 55/60 in ragione di 0.8 kg/ma.
Il materiale dovra venire posto in opera a temperatura non inferiore a 120°C e compattato immediatamente con
rullo.
La superficie finita dovra presentarsi priva di ondulazioni, un’asta rettilinea lunga m. 4 dovra aderirvi con
uniformita, sara tollerato uno scostamento non superiore a 5 mm.

ART. 83. PAVIMENTAZIONE CON MARMETTE AUTOBLOCCANTI

La posa di marmette autobloccanti sara effettuata su letto di posa in sabbia granita avente spessore da cm. 4 a
cm. 6, e comprendera la compattazione con piastra vibrante di blocchetti, la lavatura e la sigillatura per
intasamento degli interstizi tra un elemento e ’altro, mediante una prima stesura di sabbia fine asciutta a cui
seguira la scopatura.

ART. 84. CORDONATE

Le cordonate in cemento armato per la delimitazione dei marciapiedi avranno lunghezze non inferiori a m 1,00,
con sezione di cm 12/15x30 a spigolo vivo verso I’interno a smusso a quarto di cerchio (raggio circa un
centimetro) verso la strada con le superfici viste a cemento martellinato (calcestruzzo a g.li 4,00 di cemento
«425» per mc d'impasto). 1l piano superiore presentera pendenza del 2% verso 1’esterno. Le

cordonate dei marciapiedi saranno poste in opera su sottofondo di calcestruzzo.

ART. 85. MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela, dovranno
corrispondere alle prescrizioni dell’art. 42, alle relative voci dell’elenco prezzi per i vari tipi di impasto ed a
quanto verra stabilito di volta in volta dalla Direzione lavori.

Gli impianti dovranno essere preparati solamente nelle quantita necessarie per 1’impiego immediato. | residui
impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente impiego, dovranno essere portati a rifiuto.

ART. 86. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO

Nell’esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, I’ Appaltatore dovra attenersi a tutte le norme
stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla Circolare Ministero lavori pubblici 30 giugno 1980 n. 20244,
dal D.M. 27 luglio 1985, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e da quelle che potranno essere successivamente
emanate anche in corso di esecuzione. Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati
dovranno rispettare i requisiti di cui alle vigenti norme di accettazione richiamati al Capitolo VII.
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I calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con cemento pozzolanico tipo
“325”, nel dosaggio che verra di volta in volta indicato dalla direzione lavori e che dovra riferirsi al mc di
calcestruzzo costipato in opera. La curva granulometrica degli inerti sara determinata in funzione delle
caratteristiche dell’opera da eseguire in modo da ottenere impasti compatti, di elevato peso specifico e di
adeguata resistenza e, se gli impasti verranno confezionati a pié d’opera, dovra essere controllata mediante
vagliatura con stacci, di cui I’impresa dovra essere fornita. 1l rapporto acqua-cemento verra prescritto sulla base
di prove di impasto e dovra risultare il piu basso possibile, compatibilmente con una buona lavorazione della
massa. Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicamente; solo eccezionalmente, per getti di modesta entita e
per i quali non si richiedano particolari caratteristiche di resistenza, la direzione lavori potra autorizzare
I’impasto a mano, ed in questo caso esso dovra essere eseguito con particolare cura, con rimescolamenti
successivi a secco e ad unico su tavolati o aie perfettamente puliti. Sara altresi ammesso I’impiego di
calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso 1’Appaltatore sara tenuto a dare comunicazione alla
direzione lavori del nominativo del produttore il quale dovra uniformarsi nel confezionamento alle clausole-tipo
per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato elaborate dall’A.N.C.E.; la Direzione lavori avra comunque
piena facolta di effettuare i sopralluoghi che ritenesse necessario presso il cantiere di preconfezionamento per il
controllo di qualita del legante e della granulometria degli inerti. Le casseforme, tanto in legno che in acciaio,
dovranno essere eseguite e montate con la massima accuratezza e risultare sufficientemente stagne alla
fuoriuscita della boiacca nelle fasi di getto. La superficie del cassero, a contatto con I’impasto dovra risultare il
piu possibile regolare. Il calcestruzzo sara posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall’alto
che possono provocare la separazione dell’aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in presenza
d’acqua il calcestruzzo dovra essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di cucchiaie, tramogge,
casse apribili e simili, usando ogni precauzione per evitare il dilavamento del legante. La costipazione dei getti
dovra avvenire con vibratori adatti per diametro e frequenza, ad immersione e superficiali, e tali da consentire il
perfetto funzionamento e la continuita della vibrazione.

In linea generale I’Impresa dovra curare il calcestruzzo anche durante la fase di maturazione, provvedendo a
propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso di getti a basse temperature e mantenendo
umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta salva la facolta della direzione lavori di
ordinarne la sospensione in caso di condizioni ambientali sfavorevoli.

Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e rese scabre lungo
la superficie di

contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida di sabbia fine e cemento dello spessore
medio di 15 mm.

| gettiti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature, concavita dovute a
deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso contrario sara a carico
dell’impresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per I’irregolarita delle superfici, fatta salva la
facolta della direzione lavori di ordinare la demolizione ed il rifacimento dell’opera quando, a suo insindacabile
giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio estetico o statico in relazione alla natura dell’opera stessa.
Tutte le opere in c.a. facenti parte dell’appalto saranno eseguite sulla base dei calcoli di stabilita e dei disegni
esecutivi, facenti parte del progetto di cui al precedente art. 1.

L’ Appaltatore, prima della loro esecuzione, dovra denunciare all’Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell’art. 4
della L. 1086/1971, le opere in conglomerato cementizio, armato e precompresso ed a struttura metallica previste
all’art. 1 della predetta legge. Tutte le spese relative sono a pieno ed esclusivo carico dell’ Appaltatore.

ART. 87. CAMERETTE

Le camerette di ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno eseguite secondo i tipi
e con le dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti gettati in opera che di pezzi prefabbricati.
Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sara di norma confezionato con cemento tipo
325 dosato a q.li 2,50 per mc di impasto. Prima dell’esecuzione del getto dovra aversi cura che i gradini di
accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo, nella posa, sia di collocarli perfettamente centrati
rispetto al camino di accesso ed ad esatto piombo tra di loro, sia di non danneggiare la protezione anticorrosiva.
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I manufatti prefabbricati dovranno venire confezionati con g.li 3,50 di cemento 325 per mc di impasto, vibrati su
banco e stagionati per almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi verranno posti in opera a perfetto livello su
sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarita della base di appoggio. Il raggiungimento della
quota prevista in progetto dovra di norma venir conseguito per sovrapposizione di elementi prefabbricati di
prolunga, sigillati fra loro e con il pozzetto con malta di cemento. Solo eccezionalmente, quando la profondita
della cameretta non possa venir coperta con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali e
limitatamente alla parte della camera di supporto al telaio portachiusino, si potra ricorrere ad anelli eseguiti in
opera con getto di cemento o concorsi di laterizio.

Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all’ispezione od alla derivazione, di
condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a semitubo dello stesso diametro delle
tubazioni in esse concorrenti e di freccia pari a circa 1/4 del diametro stesso; quelle prefabbricate dovranno
inoltre essere provviste sui fianchi di alloggiamenti per le tubazioni concorrenti con innesti del medesimo tipo di
quelli delle tubazioni stesse, restando di norma escluso, salvo contraria disposizione della direzione lavori, di
procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto.

Le camerette di ispezione saranno dotate di chiusini in ghisa di forma circolare, del diametro di cm. 72 e del peso
di circa 150 kg.

ART. 88. CADITOIE STRADALLI

Le caditoie stradali saranno del tipo sifonato ad elementi prefabbricati in cemento armato vibrato e adatte a
sopportare i carichi del traffico, secondo i tipi e le dimensioni indicate sulle tavole di progetto. Saranno posate in
opera previo scavo e getto di sottofondo in conglomerato di cemento alle quote previste dal progetto, e saranno
dotate di griglia carrabile in ghisa a 12 fori cm 40 x 40 con peso di = kg 70 circa.

ART. 89. TUBAZIONI IN P.V.C. PER FOGNATURE

Per I’esecuzione dei collettori di fognatura €& previsto I’impiego di tubi in P.V.C. rigido (non plastificato) UNI
7447 tipo 303/1 — rigidita 4 KN/MQ — adatti per ricoprimento di terreno fino a m 6.00 di altezza. Nei tubi e
raccordi in P.V.C. rigido (non plastificato), per dimensioni, spessori, caratteristiche fisico-chimiche,
sollecitazioni ammissibili e metodi di prova, devono essere rispettate le norme UNI 7447-7448-7449.

I tubi, i raccordi e gli accessori dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformita I1P (Istituto Italiano
dei Plastici).

Trasporto e accatastamento.

Nel trasporto, i tubi dovranno essere supportati per tutta la loro lunghezza onde evitare il danneggiamento a
causa delle vibrazioni.

Nelle operazioni di carico e scarico saranno evitati strisciamenti ed urti, sollevandoli ed appoggiandoli con cura.

I tubi bicchierati dovranno essere accatastati su traversine in legno per evitare danneggiamenti ai bicchieri. Se
non sono adoperati per un lungo periodo dovranno essere protetti dai raggi solari.

Giunzioni.

E’ previsto ’impiego di giunti a bicchiere del tipo scorrevole con idonea guarnizione elastometrica per
assicurare la perfetta tenuta stagna dell’interno verso ’esterno e viceversa.

Modalita ed esecuzione giunzioni:

Accurata pulizia delle parti e controllo della loro integritd. Inserimento della guarnizione elastica di tenuta
nell’apposita sede previa lubrificazione interna ed esterna (acqua saponosa o lubrificante a base di silicone) della
guarnizione e della punta del bicchiere.

Inserimento della punta del bicchiere fino all’apposito segno di riferimento.

Collegamento ad opere d’arte.

Il collegamento fra tubazione ed opere d’arte (pozzetti) ¢ da realizzare a perfetta tenuta mediante sigillatura della
giunzione con materiali idonei da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Per i pozzetti
in linea é prevista la tubazione passante con

rinfianco in getto di calcestruzzo. Per quelli in curva é prevista la realizzazione di un raccordo in getto di
calcestruzzo con rivestimento in mattonelle di grés ceramico.
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Piano di posa, collocamento in opera e reinterro.

Fondo dello scavo accuratamente livellato in modo da evitare gibbosita ed avvallamenti, liberato da ciottoli,
pietrame ed altro materiale.

Larghezza minima ammessa della scavo D tubo + 30 cm da ambo le parti. Stesa sul fondo dello scavo di uno
strato di materiale incoerente

(sabbia) di spessore minimo 20 cm. Compattamento adeguato per evitare cedimenti differenziali. Rinfianco e
ricoprimento minimo 30 cm con lo stesso materiale incoerente impiegato per il sottofondo, adeguatamente
compattato. Completamento del ricoprimento con materiale di risulta idoneo, a giudizio della Direzione Lavori,
sistemato per strati non superiori a 30 cm di altezza, costipati e bagnati se necessario.

Il ricoprimento minimo della tubazione sara 120 cm, in condizioni di traffico pesante.

Per valori di profondita inferiori, il ricoprimento & da eseguire con interposizione di soletta rigida in c.a. di
protezione e ripartizione dei carichi, collocata sopra il materiale incoerente di rivestimento. In corso lavori
evitare I’eventuale intasamento delle tubazioni posate, proteggendo con idonee chiusure le estremita aperte. In
presenza di acque di falda, che a giudizio della Direzione Lavori possano determinare n’instabilita del terreno di
posa o lo spostamento del materiale di reinterro che circonda il tubo, saranno da realizzare opere di drenaggio
che agiscono sotto il livello dello scavo.

Prova di tenuta idraulica in opera.

Prima del reinterro, verra eseguita una prova di impermeabilita delle giunzioni da realizzare con le seguenti
modalita:

[1[Chiusura alle due estremita del tratto di tubazione

[l /Ricoprimento della tubazione lasciando visibili le giunzioni

(1 /Riempire la tubazione con acqua (partendo dal punto piu depresso e sfiatando ’aria nel punto piu elevato),
per un’altezza di colonna di m. 5,00. II collaudo sara ritenuto positivo se dopo un’ora dall’inizio della prova non
si saranno verificate perdite apprezzabili. Controllo della deformazione. Il controllo effettuato facendo passare
fra un pozzetto e I’altro una sfera 0 un doppio cono del diametro inferiore del 5% a quello interno del tubo
impiegato.

ART. 90. CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere
inoltre perfettamente modellata. E’ assolutamente escluso 1’impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie
saranno in ghisa secondo norma U.N.I. 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al

luogo di utilizzo, in base al seguente schema.

- Luogo di utilizzo

- Per carreggiata veicolare

- Per marciapiedi e parcheggi autovetture e comungque secondo le indicazioni della D.L.

Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio dei chiusini debbono essere lisce e sagomate per permettere una
perfetta aderenza ed evitare traballamenti.

Per tutti i chiusini e griglie, I’Appaltatore dovra presentare i campioni con relativa bolla di pesatura, da
sottoporre all’approvazione della D.L. prima della loro adozione.

ART. 91. TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA”)

Le tubazioni in polietilene ad alta densita devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione
prescritte dalle norme U.N.I. ed alle raccomandazioni I.1.P.

Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari prescrizioni
contenute nelle raccomandazioni I.I.P. | tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono
essere contrassegnati con il marchio di conformita I.1.P.

I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. Possono essere
prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed
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operazioni a caldo (piegature, saldature di testa o con apporto di materia ecc.). In ogni caso tali operazioni
devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso 1’officina del
fornitore.

Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme U.N.I. 0 UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi
speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

Effettuate le giunzioni si eseguiranno le prove di tenuta dei tronchi di tubazione, da eseguire a scavo aperto, con
giunzioni completamente scoperte.

Le prove saranno eseguite riempiendo 1’acqua il tratto di condotta in prova e raggiungendo gradualmente, a
mezzo di pompa applicata nel punto piu depresso, la pressione di prova di 10 Atm, rilevata con manometro
applicata nel punto stesso. La pressione di prova dovra essere mantenuta per 2 ore consecutive, durante le quali
senza ulteriore intervento della pompa, non dovra diminuire di oltre il 10%.

Solo dopo il favorevole esito della prova e aver accertato la perfetta tenuta della condotta si procedera alla
formazione dello strato protettivo nei giunti ed al reinterro completo dello scavo.

Saranno, inoltre, eseguite:

- prova di tenuta finale — quando la tubazione sara completamente interrata secondo le modalita indicate dalla
D.L.

Le prove suindicate e le verifiche radiografiche saranno completamente a carico dell’Impresa; in caso di esito
negativo sara a completo carico dell’Impresa 1’eliminazione di tutti gli inconvenienti.

VOLLA, giugno 2015
Il Tecnico Incaricato
Geom. Gennaro Marchesano
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CAPITOLO 3 - .MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

Art. 22 - Demolizioni

Prima di iniziare i lavori I’Appaltatore dovra accertare con cura la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestivita ed
adeguatezza di ogni evenienza che possa comunque presentarsi. Salvo diversa prescrizione 1’Appaltatore
disporra la tecnica piu idonea, le opere provvisionali, i mezzi d’opera, i macchinari e I’'impiego del
personale. Prima di dare inizio alle demolizioni dovra essere richiesto alle aziende erogatrici di servizi a
rete il tracciamento in sito delle reti di servizi esistenti nel sottosuolo.

La zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati e

adeguatamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate Le demolizioni di murature, calcestruzzi,
ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo
da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da
evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle
eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non
deteriorare i materiali risultanti i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la
direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni
dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite

altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali
riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando
cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la
dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco dei presente
Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre all'Appaltatore essere
trasportati fuori dei cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

A rt. 23 - Scarificazione stradale

Per i tratti di strada gia pavimentati sui quali si dovra procedere a ricarichi o risagomature I’impresa
dovra dapprima ripulire accuratamente, con idonei macchinari integrati eventualmente con operazioni
manuali, il piano viabile e poi procede all’operazione di scarificazione La scarifica del manto stradale
dovra essere eseguita con motograder avendo cura di mantenere la pendenza stradale in modo da poter
consentire un agile deflusso delle acque meteoriche superficiali.

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei

Lavori

A rt. 24 - Smontaggio dei cordonati o degli elementi in pietra

I cordonati esistente dovra essere smontato a mano con 1’ ausilio di apposita ventosa per un maggior
recupero con tutte le accortezze possibili e quindi trasportato al cantiere della pubblica amministrazione
posto entro un raggio di km 5 se valutato non riutilizzabile o altrimenti in altra area limitrofa al cantiere
dei lavori individuata dalla D.L. e all’ uopo predisposta dall’impresa appaltatrice.
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Su detta area verra effettuata la cernita la rifilatura dei bordi e la selezione in larghezza

e I‘accatastamento in pancali di legno per predisporre gli elementi al riutilizzo con le caratteristiche come
meglio specificato nei successivi articolo sulle pavimentazioni in pietra Particolare cura dovra esse posta
nella rimozione del cordonato di travertino esistente a bordo marciapiede delle dimensioni di cm
30x25x150 cm di cui € previstao il recupero del 50% dell’esistente che dovra essere ripulito sistemato ed
accatastato nell’ambito del cantiere per il successivo riutilizzo.

A rt. 25 - Tracciamenti - scavi e rilevati

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'impresa € obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza
del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure
stabilire, nei tratti che indichera per indicare la direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a
determinare con precisione I'andamento tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione
e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'impresa dovra procedere al tracciamento di
esse, pure con I'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i
lavori in terra.

A rt. 26 - Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere

eseguiti secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi I'impresa dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, e
in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltre ché totalmente responsabile di
eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla
rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni impartitele.

L'impresa dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in
modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra
provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che
non abbiano a riversarsi sugli scavi Le materie provenienti dagli scavi per I'apertura della sede stradale,
non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o
per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, con deposito su
aree che I'impresa dovra provvedere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori od alle proprieta pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

A rt. 27 - Scavi a sezione obbligata

Per scavi a sezione obbligata si definiscono quegli scavi effettuati in profondita a partire

dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di splateamento e comporti
pertanto un sollevamento verticale per ’asporto delle materie scavate. Qualunque sia la natura e la
qualita del terreno, tali scavi dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei Lavori
verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e
I'’Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di
speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita da raggiungere.
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Per scavi a larga sezione si intende quegli scavi occorrenti per il raggiungimento di una quota dove il
terreno abbia un livello di compattazione tale da permettere la realizzazione di una sottofondazione
stabile alla sovrastante pavimentazione in pietra. Tali scavi dovranno essere spinti fino alla profondita
indicata negli elaborati di progetto Gli scavi a sezione ristretta dovranno di norma essere eseguiti a pareti
verticali e I'impresa dovra, occorrendo, sostenerle con conveniente

armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose e alle persone che potesse
verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi,

non oltre pero il limite massimo di cm 20, I’Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei
lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti piu opportuni.

A rt. 28 - Scavi per tubazioni

Le fosse entro le quali verranno adagiati i tubi avranno generalmente le profondita indicate nei disegni
esecutivi, misurate normalmente alla superficie del piano di sbancamento le larghezze ordinate dal
Direttore dei Lavori.

Tuttavia se, per necessita’ di lavoro, le profondita di scavo dovessero in alcuni tratti aumentare rispetto al
previsto, I'impresa non avra diritto ad alcun compenso fino che dette profondita restino comprese nei
limiti stabiliti nelle rispettive voci dell'elenco prezzi.

Ogni maggior volume di scavo, oltre a quello risultante dalle sezioni prescritte, e di cui

esiste il tipo nei disegni esecutivi, sara a totale carico dell'impresa se dalla medesima e’ stato effettuato
senza un preciso ordine della Direzione dei Lavori, la quale in casi particolari ritenuti a

suo giudizio necessari, si riserva la facolta di pretendere sezioni di scavo diverse da quelle di

progetto.

Gli scavi da eseguire entro gli abitati o lungo le strade dovranno essere tenuti aperti il minor tempo
possibile in modo da recare il minimo disturbo ai privati e da non interrompere il traffico dei veicoli.
L'impresa dovra provvedere ai necessari puntellamenti, ai ripari, agli sbadacchiamenti e

ai passaggi provvisori con tavolame od altro, per assicurare la libera circolazione ai pedoni e I'accesso alle
case fronteggianti.

Per gli oneri derivanti dall'osservanza delle precedenti prescrizioni I'impresa non avra

diritto a compensi speciali.

E' vietato I'uso delle mine entro e in prossimita degli abitati o di altri tubi intendendosi

che i prezzi unitari, fissati per detti scavi, resteranno in ogni caso invariati.

Durante I'esecuzione degli scavi in parola potranno essere intercettate le condotte della

rete idrica, le fognature esistenti, ovvero reti di altri impianti (elettrici, telefonici, ecc.).

L'Impresa dovra nelle suddette intercettazioni evitare ogni danno o manomissione di cui

essa stessa resterebbe unica responsabile. Analogamente dovra rispettare ogni prescrizione in materia
sanitaria. Sara cura dell’impresa richiedere agli enti gestori dei servizi la preventiva segnalazione delle
reti e degli attraversamenti/allacci esistenti a servizio dei fabbricati.

In casi particolari, in cui risulti assolutamente indispensabile la rimozione con spostamento e ripresa di un
cavo esistente, dovranno essere presi preventivi accordi con gli interessati e adottate tutte le misure di
sicurezza necessarie.

E’ ovvio che in simili casi i lavori di ripristino delle opere manomesse verranno pagate con voci di elenco o
con liste di mano d'opera e provviste.

Nei prezzi degli scavi sono compresi, oltre a quanto gia esposto, lo spianamento del fondo, lo sgombero
delle materie che eventualmente franassero entro i cavi, gli eventuali esaurimenti di acqua, sia durante
I'esecuzione degli scavi, sia durante la posa delle tubazioni, le sbadacchiature, le nicchie necessarie per
I'eventuale smontaggio di vecchie condotte e per il montaggio delle nuove, il riempimento dei cavi, il
trasporto a rifiuto delle materie di scavo

risultanti, la demolizione dello strato di asfalto o massicciata, anche con uso di martello

pneumatico.

Il fondo del cavo sara accuratamente livellato in modo da evitare gibbosita ed avvallamenti ed in modo
che il tubo da posarsi sopra possa combaciarvi con tutta la sua lunghezza.
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Durante la posa in opera dei tubi dovra essere costituito un rivestimento protettivo di

sabbia di cava o di fiume o terra fine, appositamente scelta tra quella proveniente dagli scavi, in modo da
formare intorno all’estradosso del tubo uno strato ben costipato di spessore non inferiore a cm. 15 per
tubi metallici e secondo le sezioni tipo o gli ordini della Direzione dei Lavori, per gli altri.

La spesa per tali oneri e per eventuali sbadacchi, aggottamenti come sopra detto, sorveglianza e
conservazione degli scavi fino all'epoca del ricoprimento (che verra indicato dalla Direzione dei Lavori)
saranno a totale carico della impresa.

Allorquando, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, sia ritenuto necessario

effettuare il rivestimento protettivo del tubo con sabbia o calcestruzzo, I'impresa avra I'obbligo di
attenersi a quanto indicato nei disegni esecutivi ed il suo compenso verra in tale caso determinato in
conformita delle relative voci dell'elenco dei prezzi.

Nel riempimento dei cavi dovranno usarsi tutte le cautele necessarie per non danneggiare i tubi, e
comunque prima di dare inizio al riempimento di un tratto di fossa per tubazioni dovra, ove richiesta,
risultare ultimata la prova di pressione delle medesime, a carico della Ditta, e il controllo generale da
parte del personale incaricato dalla Direzione dei Lavori.

Il riempimento dei cavi dovra essere eseguito a strati dell'altezza di circa cm. 25 costipati regolarmente
strato per strato in modo da ottenere un perfetto assodamento.

Al di fuori delle sedi stradali, il materiale esuberante dopo eseguito il riempimento potra, ove possibile,
essere disposto sulla zona occupata dai cavi in modo da formarvi come rilevato regolare, oppure portato a
rifiuto, secondo i casi e gli ordini della Direzione dei Lavori.

L'impresa procedera altresi senza alcun compenso a quei lavori che anche piu volte e fino al collaudo
definitivo, si renderanno necessari per ottenere una perfetta regolarita nei tratti ricadenti su strada.

Nei casi in cui si utilizza per il riempimento il materiale estratto, quando, a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori, la terra di riempimento avra raggiunto lo assetto definitivo, tutto il materiale che,
lungo le strade e le piazze pubbliche, rimarra esuberante dovra essere trasportato a rifiuto fuori di quelle
ai pubblici scarichi, qualunque sia la distanza alla quale le materie stesse dovranno essere trasportate.
Lungo le strade pubbliche, durante I'esecuzione dei lavori per I'apertura dei cavi, fino a

che questi resteranno aperti, I'impresa dovra tenere libero e sicuro il transito dei pedoni, animali, veicoli e
percid dovra disporre le terre in deposito in modo da ingombrare il meno possibile la sede stradale,
formando con legname o con apposite transenne una barriera lungo il ciglio del cavo.

A sua cura e spese sara mantenuta libera da terra e da ogni e qualsiasi altro materiale ingombrante la
zona stradale che durante i lavori restera riservata al pubblico transito e nella notte saranno tenuti accesi
fanali lungo i cavi rimasti aperti.

Nel taglio di asfalti o massicciate e' prescritto I'uso del martello pneumatico o di apposita sega tagliasfalto.
L'impresa dovra inoltre ottemperare in tutto ad ogni prescrizione che gli venga data sia dalla Direzione
dei Lavori, sia dagli Enti a cui le strade appartengono per garantire la sicurezza del pubblico transito
lungo la via durante il tempo che i cavi resteranno aperti.

Non da' diritto ad alcun compenso il fatto che la fossa si trovi pressoché costantemente in prossimita di
altra condotta da non danneggiare.

A rt. 29 - Proprieta dei materiali di escavazione e demolizione

DEMOLIZIONI - Con esclusione totale di tutti gli elementi di pavimentazione stradale (in

pietra e non), che rimangono di esclusiva proprieta delle stazione appaltante, tutti i materiali provenienti
da demolizioni di strutture in pietrame, mattoni, cemento semplice o armato e similari,

sono ceduti all’appaltatore ; esso puo disporne come meglio crede purché siano allontanati dal cantiere. Ai
sensi del comma 3 dell'art. 36 del Capitolato Generale si intende che del prezzo attribuito a tali materiali
si € gia tenuto conto, in detrazione, nella determinazione dei prezzi offerti in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria.

MATERIALI DI ESCAVAZIONE - Ai sensi dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto, i

materiali provenienti da escavazioni restano in proprieta dell’amministrazione. Qualora le materie
provenienti dagli scavi dovessero essere ritenute utilizzabili per tombamenti o rinterri, esse dovranno

50



essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese e sistemate a tempo
opportuno. Il materiale di risulta, nella quantita eccedente quella necessaria per il rinterro

e quella riconosciuta utilizzabile nella formazione di eventuali rilevati, dovra essere sistemato a campagna
(mediante operazione di ruspatura frontale e livellazione meccanica) in quanto a cio idoneo secondo la DL
e accettato dai proprietari dei terreni interessati. Le quantita eccedenti gli usi anzidetti, I’appaltatore deve
trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito dal presente Capitolato Speciale o secondo le
disposizioni della D.L. Gli oneri su menzionati si intendono compensati coi prezzi degli scavi relativi.

I materiali provenienti da escavazioni non utilizzabili per rinterri o rilevati, sono ceduti

all' Appaltatore, esso puo disporne come meglio crede purché siano allontanati dal cantiere. Ai sensi del
comma 3 dell'art. 36 del Capitolato Generale si intende che del prezzo attribuito a tali materiali si & gia
tenuto conto, in detrazione, nella determinazione dei prezzi offerti in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria.

A rt. 30 - Armature e sbadacchiature speciali per gli scavi a sezione obbligata

Le armature occorrenti per gli scavi a sezione obbligata debbono essere eseguite a regola d'arte ed
assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e
restano a totale carico dell'Appaltatore essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo, finché il
volume del legname non supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono
sostenute da armature.

Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in
elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente di cui sopra,
rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprieta
dell'Appaltatore. Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

A rt. 31 - Rinterri

Tutte le operazioni per I'esecuzione dei rinterri saranno effettuate con I'impiego, fino al

loro esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori o materiale proveniente da altri luoghi scelti dall' Appaltatore ed
approvati dalla direzione dei lavori, restando tassativamente vietato I'uso di materiale argilloso.

Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi dello stesso cantiere o dalle cave di prestito,
I'Appaltatore dovra eseguire un'accurata serie di indagini per fornire alla direzione dei lavori una
completa documentazione in merito alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali.

Il materiale verra costipato spianato, pillonato in strati non superiore a 30 cm e cui seguira la bagnatura e
ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione non inferiore al 95% di quello massimo ottenuto per
le prove AASHO modificata.

Le materie trasportate in rilevato con automezzi o altre macchine operatrici non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per
essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell' Appaltatore.

A rt. 32 - Fondazioni della pavimentazione

Prove di laboratorio in sito.

Per I'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi e degli strati qui
appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidita in posto, I'Appaltatore,
indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla direzione dei lavori, dovra provvedere esso a
tutte le prove e determinazioni necessarie.

A tal uopo dovra quindi a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti
attrezzature.

L'impresa indichera alla direzione dei lavori i materiali terrosi che essa ritiene piu idonei
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al particolare impiego, sia per componenti che per granulometria, scegliendosi tra quelli del tipo sabbioso-
ghiaioso con moderato tenore di limo ed argilla.

Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilitd e modalita
d'impiego, verranno quindi fatte eseguire dalla direzione dei lavori presso un laboratorio pubblico. La
direzione dei lavori, in seguito all'esito delle prove di laboratorio su detti materiali o su altri di propria
scelta, designera la provenienza e la composizione del terreno da approvvigionare.

Per I'accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagno-asciuga e,

ove le condizioni climatiche lo richiedano, di congelamento ripetute.Le prove preliminari che si richiedono
sono le seguenti:

- prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell'aggregato (analisi granulometrica);

- prove per la determinazione della densita massima e dell'umidita ottima del terreno;

- prove per la determinazione dell'umidita e della densita massima della miscela terralegante;

- prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le norme vigenti;
prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della
miscela all'azione degli agenti atmosferici.

L'impresa durante I'esecuzione dei lavori provvedera ad eseguire a proprie cure e spese,

presso il laboratorio di cantiere e presso laboratori ufficiali, periodiche prove di controllo e tutte quelle
che la direzione dei lavori riterra opportune.

Le caratteristiche granulometriche cui dovra rispondere la miscela di stabilizzazione saranno determinate
periodicamente, mediante prove di laboratorio del terreno da impiegare, ed approvate dalla direzione dei
lavori.

A rt. 33 - Fondazione in misto granulare

Tale fondazione é costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con I’aggiunta o meno di legante naturale, il quale ¢ costituito da terra passante al setaccio
0,4 UNL.

L’aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale;
potra essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi
provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di
cantiere.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla portata
del sottofondo; la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore
finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare

Il materiale in opera, dopo I’eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche seguenti:
1) ’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme

praticamente concorde a quello delle curve limiti:

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al

30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale
controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore
dell’equivalente in sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione lavori in funzione delle provenienze e
delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35,
la Direzione lavori richiedera in ogni caso (anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi
frantumati la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6);

6) indice di portanza CBR (C.N.R. — U.N.I. 10009 — Prove sui materiali stradali; indice di

portanza C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al
crivello 25) non minore di 50. E inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di +
2% rispetto all’umidita ottima di costipamento. Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi
frantumati a spigoli vivi, ’accettazione avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti
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commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia
compreso tra 25 e 35.

b) Studi preliminari

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove di laboratorio
sui campioni che I’Impresa avra cura di presentare a tempo opportuno.

Contemporaneamente I’Impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di
lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra impiegata.
I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione lavori.

in corso d’opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il

costipamento.

c¢) Modalita operative

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed
essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovra
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi
componenti.

L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I’umidita prescritta in funzione della

densita, & da effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra essere
rimosso e ricostruito a cura e spese dell’Impresa. Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare
in ogni punto la prescritta granulometria. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli
vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno,
per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe
a punto per quel cantiere (prove di costipamento).

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito

non inferiore al 95% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata Il valore del modulo di
compressibilita Me, misurato con il metodo di cui agli articoli “Movimenti di terre”, ma nell’intervallo
compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmz2, non dovra essere inferiore ad 80 N/mmz2.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un
regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in meno del 5%, purché questa
differenza si presenti solo saltuariamente.

Sullo strato di fondazione, compattato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, &

buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi
di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza
conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare

i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte
superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli
agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di
fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una mano di
emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure
eseguire analoghi trattamenti protettivi.

A rt. 34 - Fondazione in misto cementato

Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di ghiaia (o
pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua con
dosatori a peso 0 a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sara prescritto dalla Direzione dei
lavori.

Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10
cm.
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Caratteristiche del materiale da impiegare

OlInerti:

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo compresa
tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la Direzione dei lavori potra permettere I’impiego di
guantita di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in

questo caso la miscela dovra essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed a trazione a 7
giorni; questo risultato potra ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o
la quantita di passante al setaccio 0,075 mm) aventi i seguenti requisiti:

1) I’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento

continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:

3) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le

norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%;

4) equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60;

5) indice di plasticita non determinabile (materiale non plastico).

L’Impresa, dopo avere eseguito prove in laboratorio, dovra proporre alla Direzione dei lavori la
composizione da adottare e successivamente I’osservanza della granulometria dovra essere assicurata con
esami giornalieri.

Verra ammessa una tolleranza di + 5% fino al passante al crivello 5 e di 2% per il passante al setaccio 2 e
inferiori.

ULegante:

Verra impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d’alto forno).

A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sara compresa tra il 3% e il 5% sul

peso degli inerti asciutti.

OAcqua:

Dovra essere esente da impurita dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi

altra sostanza nociva. La quantita di acqua nella miscela sara quella corrispondente all’umidita ottima di
costipamento con una variazione compresa entro + 2% del peso della miscela per consentire il
raggiungimento delle resistenze appresso indicate. In modo indicativo il quantitativo d’acqua si puo
considerare pari tra il 5% e il 7%.

Miscela - Prov e di laboratorio e in sito

La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle
prove di resistenza appresso indicate.

Resistenza:

Verra eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati entro
stampi C.B.R. (C.N.R. U.N.I. 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza

17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno
muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell’ultimo strato con la
consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all’altezza dello stampo vero e proprio.

Tale eccedenza dovra essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura

dello stampo, affinché I’altezza del provino risulti definitivamente di cm 17,78.

La miscela di studio verra preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra
loro, con il cemento e ’acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino.

Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si operera una vagliatura sul crivello U.N.I.

25 mm (o setaccio ASTM 3/4') allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella
citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.

La miscela verra costipata su 5 strati con il pestello e ’altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 e
a 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a

guella della prova citata (diametro pestello mm 50,8; peso pestello Kg 4,54; altezza di caduta cm 45,7).

I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a
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stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidita relativa non inferiore al 90% e temperatura di
circa 20 °C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si fara in sabbia mantenuta umida.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d’acqua

diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25
mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.

I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di
2,5 N/mm2 e non superiori a 4,5 N/mm?2 ed a trazione secondo la prova “brasiliana” non inferiore a 0,25
N/mmz2. (Questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se
ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di + 15%, altrimenti dalla media dei due
restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelte la
curva, la densita e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo.
Preparazione

La miscela verra confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a

volume. La dosatura dovra essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il controllo della
stessa dovra essere eseguito almeno ogni 1500 m3 di miscela.

Posa in opera

La miscela verra stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione
dei lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.

La stesa verra eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura

verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti
semoventi.

L’idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione
lavori su una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prova di
costipamento).

La stesa della miscela non dovra di norma essere eseguita con temperature ambiente

inferiori a 0 °C e superiori a 25 °C né sotto pioggia. Potra tuttavia essere consentita la stesa a temperature
comprese trai 25 °C e i 30 °C. In questo caso, pero, sara necessario proteggere da evaporazione la miscela
durante il trasporto dall’impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sara inoltre
necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le
operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione dovranno essere eseguite immediatamente
dopo la stesa della miscela.

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15 °C / 18 °C ed umidita relative del 50%o circa;
temperature superiori saranno ancora accettabili con umidita relative anch’esse crescenti;

comunque € opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che ’'umidita relativa all’ambiente
non scenda al di sotto del 15%, in quanto cio potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione
del getto.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovra superare di norma 1 o 2 ore per
garantire la continuita della struttura. Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei
giunti longitudinali di ripresa, che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare)
conservati umidi.

Il giunto di ripresa sara ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la
tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sara necessario, prima della
ripresa del getto, provvedere a tagliare ’ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una
parete verticale per tutto lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri giunti all’infuori di quelli di
ripresa. Il transito di cantiere sara ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui é
stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause, dovranno essere
rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa.

Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione

La densita in sito dovra essere maggiore o uguale al 95% della densita di progetto. Il
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controllo di detta densita dovra essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata
lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell’indurimento; la densita in sito si
effettuera mediante i normali procedimenti a volumometro, con I’accorgimento di eliminare dal calcolo,
sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.

Cid potra essere ottenuto attraverso I’applicazione della formula di trasformazione di cui al precedente
“modalita operative” del paragrafo “Fondazione in misto granulare a stabilizzazione meccanica”, oppure
attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli elementi di
pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura
col volumometro. La sistemazione di questi elementi nel cavo dovra essere effettuata con cura, elemento
per elemento, per evitare la formazione di cavita Durante e la misurazione del volume del cavo stesso. Il
controllo della densita potra anche essere effettuato sullo strato finito (almeno con 15 / 20 giorni di
stagionatura), su provini estratti da quest’ultimo tramite carotatrice; la densita secca ricavata come
rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a 105 /110 °C fino al peso costante ed il suo volume
ricavato per mezzo di pesata

idrostatica previa paraffinatura del provino, in questo caso la densita dovra risultare non inferiore al
100% della densita di progetto.

Nel corso delle prove di densita verra anche determinata ’umidita della miscela, che, per i prelievi
effettuati alla stesa, non dovra eccedere le tolleranze indicate al punto b) del presente articolo. La
resistenza a compressione ed a trazione verra controllata su provini confezionati e stagionati in maniera
del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima
del costipamento definitivo, nella quantita necessaria per il confezionamento dei sei provini (tre per le
rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Questo
prelievo dovra essere effettuato almeno ogni 1500 m3 di materiale costipato.

La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovra discostarsi da quella
di riferimento preventivamente determinato in laboratorio di oltre + 20%;

comunque non dovra mai essere inferiore a 2,5 N/mm2 per la compressione e 0,25 N/mm2 per la trazione.
La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un
regolo di m 4,00 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potra
essere che saltuario e di spessore conforme a quello prescritto con una tolleranza di £ 5% Qualora si
riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non & consentito il ricarico superficiale e
I’impresa dovra rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore.

Giunti di discontinuita ed opere accessorie

E' tassativamente prescritto che nelle fondazioni di pavimentazione da eseguire con getto di conglomerato
cementizio vengano realizzati giunti di discontinuita onde evitare irregolari ed imprevedibili fessurazioni
per effetto di escursioni termiche, di fenomeno di ritiro e di eventuali assestamenti.

I giunti di dilatazione longitudinali saranno realizzati a mezzo di robuste guide metalliche di
contenimento.

Dovranno avere parete verticale ed interessare tutto lo spessore del calcestruzzo .

La parete del giunto dovra presentarsi i liscia priva di scabrosita ed a tale scopo si avra

cura di prevedere nel getto tutti gli accorgimenti necessari Prima della costruzione della striscia adiacente
alla parete del giunto tale parete dovra essere spalmata di bitume puro.

Tali giunti vanno praticati ad intervalli di ml 5 o per superfici max di mq 25 in posizioni

opportunamente scelte tenendo anche conto delle particolarita della pavimentazione (liste .cambi di
tessitura ecc.).

I giunti di dilatazione trasversali saranno ottenuti inserendo nel getto apposite tavolette di materiale
indeformabile , da lasciare in posto.

Dette tavolette dovranno avere un altezza di almeno 3 cm inferiore a quella del manto finito.

Per completare il giunto sino alla superficie , le tavolette , durante il getto, dovranno essere completate con
sagome provvisorie rigidamente fissate al preciso piano della pavimentazione in modo da consentire la
continuita del passaggio e di lavoro della finitrice da rimuovere a lavoro ultimato.

La posa delle tavolette deve essere realizzata con un certo anticipo rispetto al getto con
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tutti gli accorgimenti e cura necessari perché il giunto risulti rettilineo regolare della larghezza massima
di m 10 e perfettamente profilato .

Non saranno tollerate deviazioni maggiori di 10 m rispetto all’ allineamento teorico qualora si usino
tavolette di legno dovranno essere usate essenze dolci,inoltre gli elementi prima della loro posa in opera
dovranno essere bagnati in acqua | giunti dovranno essere ottenuti provvedendo , a vibrazione ultimata, a
incidere con tagli netti in corrispondenza della tavoletta sommersa a mezzo di opportune sagome
metalliche vibranti a mezzo di macchine tagliatrici | bordi dei giunti verranno successivamente
regolarizzati con frattazzi speciali in modo da sagomare gli spigoli secondo i profili circolari del raggio di
un centimetro.

I giunti di contrazione saranno ottenuti incidendo la pavimentazione dall’ alto mediante sagome
metalliche inserite provvisoriamente nel getto o mediante una lamina vibrante.

L’incisione deve avere in ogni caso una profondita pari almeno alla meta dello spessore totale della
fondazione in modo da indurre successiva rottura spontanea della lastra in corrispondenza della sezione
di minor resistenza cosi creata.

Le distanze tra giunti di contrazione saranno conformi al progetto ad alle prescrizioni

dellaD.L.

Trascorso il periodo di stagionatura del calcestruzzo si procedera alla colmatura dei giunti previa
accurata ed energica pulizia dei vani da riempire , con mastice bituminoso la cui composizione dovra
corrispondere alle seguenti caratteristiche :

bitume penetrazione da 80-100 20 % in peso ;

mastice di salato in pani 25% in peso ;

sabbia da0 a2 mm 45 % in peso

La larghezza e la conformazione dei giunti saranno stabiliti dalla Direzione Lavori. | giunti, come sopra
illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell'lmpresa, essendosi tenuto debito conto di tale
onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole classi di conglomerato.

A rt. 35 - Opere in conglomerato cementizio armato

Normativa di riferimento

Nell'esecuzione delle opere in c.a. normale I'Impresa dovra attenersi strettamente a tutte le norme
contenute nella Legge 5.11.71, n° 1086 "*Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato, normale, precompresso ed a struttura metallica” nonché delle Norme Tecniche emanate in
applicazione dell’art. 21 della predetta Legge.

Componenti

Cemento

Le caratteristiche dovranno corrispondere a quelle gia specificate nel relativo articolo del

presente Capitolato Speciale.

OlInerti

Le caratteristiche dovranno corrispondere a quelle gia specificate nel relativo articolo del

presente Capitolato Speciale; inoltre non dovranno essere scistosi o silicomagnesiaci.

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso
di elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio. Le miscele di inerti
fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata dovranno dar luogo ad una composizione granulometrica
costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneita,
lavorabilita, aria inglobata, ecc.), che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico,
ritiro, viscosita, durabilita, ecc.). La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima
compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti.
Particolare attenzione sara rivolta alla granulometria della sabbia al fine di ridurre al minimo il fenomeno
del bleeding (essudazione) nel calcestruzzo.

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno tre pezzature; la piu fine non dovra contenere piu del 5%
di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm di lato.

Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche appartenenti alle
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pezzature inferiori in misura superiore al 15%, e frazioni granulometriche che dovrebbero appartenere
alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.

La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa
riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilita dell'impasto, dell'armatura metallica e
relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalita di getto e di messa
in opera.

OAcqua

Proverra da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate nel relativo
articolo del presente Capitolato Speciale.

L'acqua dovra essere aggiunta nella minore quantita possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al
grado di lavorabilita del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti, in modo da
rispettare il previsto rapporto acqua-cemento.

OAdditivi

La D.L. decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall'Impresa potranno o no essere
usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su richiesta della D.L.
I'Impresa dovra inoltre esibire prove di Laboratorio ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto
alle disposizioni vigenti; dovra comunque essere garantita la qualita e la costanza di caratteristiche dei
prodotti da impiegare.

Dosatura dei componenti

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita secondo le vigenti norme di legge.

Gli impianti di betonaggio, del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli inerti,
dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento, dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame
della D.L.; la dosatura del cemento dovra sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di
adeguato maggior grado di precisione.

Impasto

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo

(tale cioé da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi)
lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei materiali dopo eseguita
la vibrazione in opera).

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere

tutti gli ingredienti della pesatura senza debordare. Il tempo e la velocita di mescolamento dovranno
essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneita richiesti.

Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163-79.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi gia fissati il
rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio dei cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza
richiesta per il conglomerato.

La lavorabilita non dovra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella
composizione del calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori potra consentire I'impiego di aeranti, plastificanti o
fluidificanti, anche non previsti negli studi preliminari. In questi casi, I'uso di aeranti e plastificanti sara
effettuato a cura e sese dell'Impresa, senza che questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi
per tale titolo.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantita necessaria per I'impiego immediato e cioé
debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. Per ogni impasto
si devono misurare le quantita dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano nella
misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il
pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi a rimescolare
I'impasto finché assuma I'aspetto di terra appena umida.

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di
sotto di 0°C salvo diverse disposizioni che la D.L. potra dare volta per volta, prescrivendo in tal caso, le
norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo I'Impresa non potra avanzare richiesta
alcuna di maggiori compensi.
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Trasporto

Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere

effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilitd di segregazione dei singoli componenti e
comunque tali da evitare ogni possibilita di deterioramento del calcestruzzo. Non saranno ammessi gli
autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di trasporto,
le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.

L'uso delle pompe sara consentito a condizione che I'lmpresa adotti, a sua cura e spese,

provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del

calcestruzzo alla bocca d'uscita della pompa.

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera I'omogeneita dell'impasto sara
controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo

C). In ogni caso la lavorabilita dell'impasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di
Abrams (slump test) sia all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell’autobetoniera, sia al
termine dello scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove dovra essere maggiore di 5cm e
comunqgue non dovra superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163-79, salvo I'uso di particolari
additivi. La D.L. potra rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.

Posa in opera

Sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e

rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature

metalliche. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si dovra controllare che la pulizia del sottofondo, il
posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in
conformita alle disposizioni di progetto e di capitolato.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni
della D.L. Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di
contenimento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle

armature metalliche da parte della D.L.; in accordo e ad integrazione delle Norme Tecniche di cui sopra.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri dovranno essere impiegati

opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto
dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovra tenere registrati giornalmente i
minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.

Lo scarico di conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti necessari
onde evitarne la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della
cassaforma e dovra essere steso in strati orizzontali di spessore non superiore a 30 cm, ottenuti dopo la
vibrazione, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo. Dovra quindi essere ben
battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa e
che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche
da macchie o chiazze.

In particolare contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo
da evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi. | casseri occorrenti per le opere
di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei
calcestruzzi durante la pigiatura.

La posa in opera dovra avere luogo a qualsiasi profondita ed altezza, anche con I’ausilio

di pompe o di altri mezzi di sollevamento, utilizzando casseforme, sbadacchiature, additivi e quanto altro
occorra per dare le opere compiute a perfetta regola d’arte.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso

dovra essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di scavi molto larghi la D.L.
potra consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e
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della battitura deve, per ogni strato di 30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per
rendere uniforme la miscela dei componenti.

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze d'aspetto, e la
ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita,
lavata e spazzolata.

La D.L. avra la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti siano eseguiti senza
soluzione di continuita per evitare ogni ripresa; per questo titolo I'lmpresa non potra avanzare richieste di
maggiori compensi e cid neppure nel caso che, in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere
condotto a turni ed anche a giornate festive.

In generale durante I'esecuzione delle opere la D.L. av ra il diritto di ordinare tutte quelle cautele,
limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterra necessarie nell'interesse della regolarita e
sicurezza del transito ed alle quali I'lmpresa dovra rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese
di indennita o compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dal presente Capitolato
Speciale e relativo Elenco Prezzi.

Stagionatura, disarmo, regolarizzazione delle superfici

Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere
lasciato assodare per tutto il tempo che la D.L. stimera necessario. La stagionatura dei getti dovra essere
curata in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele
ed impiegando i mezzi pit idonei allo scopo. Il sistema proposto

dall'Impresa dovra essere approvato dalla D.L. La superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giorni.

Durante la stagionatura i getti dovranno essere riparati da urti, vibrazioni e sollecitazioni.

Predisposizione di fori, tracce, cavita, ecc. L'Impresa avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in
corso di esecuzione quanto € previsto nei disegni costruttivi o sara successivamente prescritto di volta in
volta in tempo utile dalla D.L. circa fori, tracce, incassature, ecc., per sedi di cavi, per attacchi di
parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, ecc.

L'onere relativo € compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto € ad esclusivo carico dell'Impresa.
Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla D.L., saranno a
totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e le ricostruzioni
di opere di spettanza dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di
impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei
fornitori.

Conglomerati cementizi preconfezionati

E' ammesso I'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per tutto a
guanto avanti riportato. Valgono in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla norma UNI 7163-79 per
guanto non in contrasto con la normativa vigente.

Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessita di predisporre ed effettuare i prelievi per le
prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto per accertare che la resistenza del
conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto. La garanzia di qualita dei calcestruzzi
preconfezionati potra essere comprovata a seguito di apposite prove sistematiche effettuate dai Laboratori
di cui all'art. 20 della Legge 5 novembre 1971 n° 1086 e di altri autorizzati con decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici come previsto dall*articolo citato.

Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non
possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui
certificati dovranno essere allegati alla ""Relazione a struttura ultimata™ di cui all'art. 6 della legge 5
novembre 1971 n°1086.

L'Impresa resta I'unica responsabile nei confronti della stazione appaltante per I'impiego di conglomerato
cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare
scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, ecc.)
sia per il confezionamento e trasporto in opera del conglomerato dal luogo di produzione. Cid vale, in
particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali in relazione alle modalita e ai tempi di trasporto in
cantiere possono subire modifiche qualitative anche sensibili.
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L'Impresa inoltre assume I'obbligo di consentire che il personale dell'’ Amministrazione,

addetto alla vigilanza e alla D.L., abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter
effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i prelievi e i controlli dei materiali previsti
nei paragrafi precedenti.

Controlli sul conglomerato cementizio:

Prove in corso d’opera

Durante I'esecuzione delle opere per la determinazione delle resistenze caratteristiche a

compressione dei calcestruzzi dovranno seguirsi le prescrizioni di cui alla normativa vigente. In
applicazione di tali norme si provvedera al prelievo dagli impasti, al momento della posa in opera nei
casseri, del calcestruzzo necessario per la confezione di n. 6 provini in modo da costituire tre serie di
prelievi di due provini ciascuna. | prelievi, eseguiti o fatti eseguire dalla Direzione Lavori in
contraddittorio con I'Impresa, ed a spese di quest'ultima e secondo le Norme U.N.I. vigenti, verranno
effettuati separatamente per ogni opera e per ogni tipo e classe di calcestruzzo previsti nei disegni di
progetto, almeno nel numero minimo previsto. Di tali prelievi verranno redatti appositi verbali numerati
progressivamente e controfirmati dalle parti. 1 provini contraddistinti con il numero progressivo del
relativo verbale di prelievo verranno custoditi a cura e spese dell'Impresa in locali indicati dalla Direzione
dei Lavori previa apposizione di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi piu
adatti a garantirne l'autenticita e la conservazione.

Nel caso che il controllo di accettazione avesse esito negativo e quindi il valore della resistenza
caratteristica ottenuta sui provini risultasse inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di
progetto approvati dal Direttore dei Lavori, questi potra a suo insindacabile giudizio ordinare la
sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa di procedere, a cura e spese dell'Impresa, ad un
controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non
conforme sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche
del conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di provino di calcestruzzo
indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi di indagine. Tali controlli e verifiche formeranno
oggetto di una relazione supplementare nella quale si dovra dimostrare che, ferme restando le ipotesi di
vincoli e di carico delle strutture, la Rck ¢ ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto,
secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge.

Se tale relazione sara approvata dalla D.L. il calcestruzzo verra contabilizzato in base al

valore immediatamente inferiore della resistenza caratteristica trovata Qualora la Rck non risulti
compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'lmpresa sara tenuta a sua cura e spese alla
demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa,
per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla D.L. Nessun indennizzo o compenso
sara dovuto all'lmpresa se la Rck risultera maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni
approvati dalla D.L. Per gli inerti, I'acqua, i cementi e gli eventuali additivi si procedera all'esecuzione
delle prove di cui al paragrafo precedente.

Per gli inerti inoltre dovranno essere eseguite giornalmente per ogni singola classe le determinazioni della
granulometria e dell'umidita.

Fermo restando quanto detto, riguardo alla resistenza dei calcestruzzi, la D.L. si riserva la facolta di
prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali o di
calcestruzzo, da sottoporre ad esami o prove di laboratorio.

anche a prove di confronto su strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi.

Tutti gli oneri relativi alla serie di prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati,
saranno a carico dell'Impresa.

A rt. 36 - Casseforme, armature e centinature

Per I'esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso che del tipo scorrevole, sia in senso verticale
che in quello orizzontale, I'lmpresa potra adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterra piu idonei o
di sua convenienza, purché soddisfino alle condizioni di stabilita e di sicurezza, curando la perfetta
riuscita dei particolari costruttivi.
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L'Impresa é tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione di armature le norme ed i vincoli che
fossero imposti da Enti e persone responsabili, circa il rispetto di impianti o manufatti esistenti nella zona
interessata dalla nuova costruzione.

A rt. 37 - Murature di mattoni

I materiali, all’atto dell’impiego, dovranno essere abbondantemente bagnati per immersione sino a
sufficiente saturazione Essi dovranno essere essi in opera a regola d'arte, con le connessure alternate in
corsi ben regolari, saranno posti sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
rimonti all'ingiro e riempia tutte le connessure la cui larghezza non dovra essere maggiore di 1centimetro
e non minore di 0.50 centimetri.

A rt. 38 - Opere in pietra naturale

Le opere in pietra dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme e dimensioni risultanti dai
disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di
guelle particolari impartite dalla Direzione dei lavori all'atto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno essere con le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura)
corrispondenti a quella essenziale della specie prescelta.

Prima di cominciare i lavori, qualora non sia provveduto in merito avanti I'appalto da parte della stazione
appaltante, I'Appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni delle varie pietre e delle loro lavorazioni,
e sottoporli all'approvazione della Direzione dei lavori, alla quale spettera in materia esclusiva di giudizio
dire se essi corrispondono alle prescrizioni; detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno
depositati negli Uffici della Direzione, quali termini di confronto e di riferimento.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la

Direzione dei lavori ha la facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi, come
pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, I'andamento della venatura
ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione dei lavori potra fornire all' Appaltatore
all'atto dell'esecuzione, e quest'ultimo avra I'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra
disposizione circa la formazione di modanature, scorniciature, ecc.

La posa in opera della pavimentazione dovra essere eseguita da personale specializzato

su apposita fondazione con interposizione di un letto di malta di semiasciutto che avra uno spessore
minimo di cm. 5, sufficiente a riempire tutti i vuoti di fondo e di fianco alla

pavimentazione stessa.

Non saranno tollerati difetti di linea e di piano anche minimi e comunque percettibili ad

occhio con accurata osservazione da ogni posizione.

Le prove da effettuare sui materiali faranno riferimento alla seguente normativa UNI per il settore della
pietra naturale e della tecnologia per la sua lavorazione

UNI EN 1341:2003 Lastre di pietra naturale per pavimentazione esterna

UNI EN 1342:2003 Cubetti di pietra naturale per pav imentazione esterna

UNI EN 1342:2003 Cordoli di pietra naturale per pav imentazione esterna

UNI EN 1926:2004 Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza a compressione
UNI EN 1936:2001 Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione delle masse volumiche reale e
apparente

e della porosita totale e aperta

UNI EN 12057:2004 Prodotti in pietra naturale - marmette modulari

UNI EN 12370:2001 Metodi di prov a per pietre naturali - Determinazione della resistenza alla
cristallizzazione dei sali

UNI EN 12371:2003 Metodi di prov a per pietre naturali - Determinazione della resistenza al gelo

UNI EN 12372:2001 Metodi di prov a per pietre naturali - Determinazione della resistenza a f lessione
sotto carico concentrato

UNI EN 12407:2001 Metodi di prov a per pietre naturali - Esame petrograf ico

UNI EN 12440:2007 Pietre naturali - Elenco tipologie commerciali suddivise per nazioni europee

UNI EN 12670:2003 Pietre naturali - Terminologia
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UNI EN 13161:2003 Metodi di prov a per pietre naturali - Determinazione della resistenza a flessione
sotto momento costante

UNI EN 13364:2003 Metodi di prov a per pietre naturali - Determinazione del carico di rottura in
corrispondenza dei fori di fissaggio UNI EN 13373:2004 Metodi di prov a per pietre naturali -
Determinazione delle caratteristiche geometriche degli elementi

UNI EN 13755:2002 Metodi di prov a per pietre naturali - Determinazione dell’assorbimento d’acqua a
pressione atmosferica

UNI EN 13919:2004 Metodi di prov a per pietre naturali - Determinazione della resistenza
all’invecchiamento dovuto a SO2 in presenza di umidita

UNI 8458-83 Prodotti lapidei - Terminologia e Classif icazione

UNI 9379-89 Pav imenti lapidei - Terminologia e Classificazione

UNI 9724/1-90 Materiali lapidei - Descrizione petrografica

UNI 9724/2-90 Materiali lapidei - Determinazione della massa volumica apparente e del coefficiente
d’imbibizione

UNI 9724/3-90 Materiali lapidei - Detrminazione della resistenza a compressione semplice

UNI 9724/4-90 Materiali lapidei - Confezionamento sezioni sottili e lucide di materiali lapidei

UNI 9724/5-90 Materiali lapidei - Determinazione della resistenza a flessione

UNI 9724/6-90 Materiali lapidei - Determinazione della microdurezza Knoop

UNI 9724/7-92 Materiali lapidei - Determinazione della massa v olumica reale e della porosita totale e
accessibile

UNI 9724/8-92 Materiali lapidei - Determinazione del modulo elastico in compressione

UNI 9725-90 Prodotti lapidei - Criteri di accettazione

UNI 9726-90 Prodotti lapidei (grezzi e lav oratil) - Criteri per I’inf ormazione tecnica

prUNI U32.07.248.0 Materiali lapidei - Determinazione della resistenza all’urto non standardizzato
Materiali lapidei - Resistenza al gelo (o carico di rottura a compressione semplice dopo gelivita’) non
standardizzato.

Materiali lapidei - Resistenza all’usura non standardizzato

Materiali lapidei - Coef f iciente di dilatazione lineare termica

UNI EN 1925:2004 Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione del coef ficiente di assorbimento
d’acqua per capillarita

A rt. 39 - Classificazione - dimensione e lavorazione del materiale lapideo Il materiale lapideo nuovo sara
formato in lastre parallelepipedi con faccia superiore perfettamente rettangolare, salvo forme speciali che
potranno essere richieste volta per volta, ove fossero strettamente necessarie e che anch’esse verranno
pagate con il prezzo ordinario. Le dimensioni di spessore dovranno essere rispettate sia nei lati di
contatto, sia in qualunque punto del pezzo.

Il lastrico in pietra serena toscana nuovo sara squadrato a regola d'arte, secondo le dimensioni e le
finiture adattate alle varie superfici previste dal progetto e da quanto sara disposto dalla D.L..;

Le liste e gli inserti in travertino avranno lo stesso spessore della pietra serena e finitura antiscivolo,
secondo quanto previsto dal progetto e disposto dalla D.L..

A rt. 40 - Collaudo dei materiali lapidei

La Direzione dei Lavori e giudice inappellabile della buona qualita ed idoneita dell'impiego del materiale
lapideo che dovra corrispondere a tutte le condizioni contenute nel presente capitolato.

A rt. 41 - Ricevimento dei materiali lapidei

Il materiale lapideo nuovo sara consegnato a cura e spese dell'Appaltatore e ricevuto dal personale a cio
adibito dalla Direzione dei Lavori nei diversi cantieri o depositi stabiliti in Volla dalla Direzione stessa.

A richiesta di detto personale chi eseguira il trasporto per conto dell'Appaltatore dovra consegnare il
mandato o la bolletta di spedizione onde accertare la provenienza del materiale senza di che I'Appaltatore
stesso sara obbligato ad allontanarlo.

A rt. 42 - Verifiche ed accettazione dei materiali lapidei
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Entro dieci giorni da quello della consegna dei lavori, si eseguiranno, a cura dell’Impresa appaltatrice e
sotto il controllo della Direzione dei Lavori, le verifiche di qualita del travertino e della pietra serena,
tramite analisi di laboratorio e nei successivi 15 giorni si dovra provvedere alla prima fornitura di mq.
200 del materiale lapideo. Trascorsi 30 giorni dalla consegna dei lavori, ogni mese dovra essere garantita
una fornitura di mqg. 200 di pavimentazione , fino a fornitura ultimata.

Il materiale accettato sara contrassegnato dalla Direzione dei Lavori in maniera visibile.

A rt. 43 - Rimozione del materiale scartato

Il materiale scartato a giudizio inappellabile della Direzione dei Lavori, dovra essere, a

cura e spese dell'Appaltatore, asportato dai cantieri entro dieci giorni da quello nel quale la Direzione
stessa ne avra dato avviso all' Appaltatore.

In caso che I'Appaltatore venisse meno a questo obbligo, la Direzione dei lavori fara

pagare, trascorsi i detti dieci giorni, una multa pari ad 1/10 del valore del materiale scartato, valutato a
prezzo di capitolato, per ogni giorno di ritardo.

A rt. 44 - Prove di materiali lapidei

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'impresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio i campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti

stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli
e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto,
ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione
nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo
spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);

le lastre ed i cubetti di porfido o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 Jel 16 novembre
1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm. Le forniture avverranno su pallets ed
i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la

movimentazione, sicurezza e posa.
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